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СМЕСИ
(57) Изобретение относится к промыш
ленности строительных материалов и 
может быть использовано при приготов

лении растворных и бетонных.смесей 
на минеральных заполнителях, содержа
щих пылевидные и глинистые примеси. 
Направлено на повышение прочности и 
морозостойкости бетона. В смеситель • 
сначала загружают песок с 5,5% при
месей и вводят электролит На основе 
щелочного металла с 50-80% воды зат- 
ворения. Заполнитель обрабатывают в 
течение 2 мин, затем вводят гидро- 
фобизирующую добавку поверхностно
активного вещества с оставшейся во
дой. После обработки в течение 1 мин* 
вводят в цемент и осуществляют окон
чательное смешение компонентов до 
получения однородной бетонной смеси. с 
1. табл t ®
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Изобретение относится к промышлен

ности строительных материалов и может 
быть использовано при приготовлении 
растворных и бетонных смесей на мине
ральных заполнителях, содержащих пы-  ̂
'невидные и глинистые примеси.

Целью изобретения является повы
шение прочности и морозостойкости.

П р и м е р .  Для приготовлени бе- д̂ 
тонов используют следующие матери
алы: портландцемент М 500, песок 
М̂ р = 2,1 с содержанием 5,5% глинис
тых примесей, вода водопроводная, 
добавки, содержащие ион щелочного 
металла: углекислый калий, углекис
лый натрий, серно-кислый натрий, три- 
Полифосфат натрия; гидрофовизирующая 
добавка поверхностно-активного ве
щества: кубовые остатки синтетических2 0  
жирных кислот. (КОСЖК), органосиликат 
натрия ГКЖ-94, сульфанол.

В смеситель загружают природный 
песок и вводят водный раствор добав
ки, содержащей ион щелочного металла 25 
с 50 - 80% воды от общего количества 
воды затворения,, Смёсь перемешивают 
в течение 2 мин, затем в перемешива-: 
емый заполнитель вводят гидрофобизи- 
рующую добавку ПАВ с оставшейся ча- зд 
стью воды затворения и продолжают 
перемешивание в течение 1 мин, после 
чего в смеситель вводят цемент и про
изводят окончательное смешение в те
чение 2 мин.

Результаты испытаний представлены 
в таблице.

Повышение прочности и морозостой
кости бетона снижает расход цемента 
в бетонах при применении рядовых за
полнителей или повышает прочность 
бетона при применении некондиционных 
песков без увеличения расхода цемен
та, тем самым предлагаемый способ 
позволяет расширить сырьевую базу 
заполнителей бетона за счет исполь
зования песков и гравийно-песчаных 
смесей с повышенным содержанием гли
нистых и пылевидных примесей по срав
нению с рекомендациями стандарта на 
заполнители для бетона.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Способ приготовления бетонной сме
си, включающий обработку заполнителя 
водным раствором добавки с последую
щим смешением его с цементом, о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с це
лью повышения прочности и морозостой
кости бетона, заполнитель сначала 
обрабатывают электролитом на основе 
щелочного металла с 50-80% воды зат
ворения, а затем гидрофобизирующей 
добавкой поверхностно-активного■ве
щества с оставшейся водой, после че
го осуществляют окончательное смете-' 
ние с цементом.

Замес
(опыт)

Вид до
бавки

Расход 
доба
вок от 
массы; 
цемен
та, 1

Количество 
водного 
раствора 
электроли
та от об
щего ко
личества 
воды эат- 
ворения, %

Количество 
водного 
раствора 
гидрофоби
зирующей 
добавки 
от общего 
количества 
воды зат
ворения, X

Прочность 
бетона на 
сжатие в 
28 сут, 
МПа

Коэффици
ент моро
зостойко
сти после 
50 циклов

Расход 
добавок 
от мас
сы за
полните
ля (пес
ка), %

V  ’ 1 . . 2 . *  ‘  з‘

i1!i 
• 

1

5 . ’ ' 6 . 7 8
По из
вестно
му спо
собу

1 К* СО, 1,0 30 21,6 0,63 0,29

2 КОСЖК 0,3 2 100 22,5 0,67 0,087

По пред
лагаемо
му спо
собу1
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Продолжение таблицы

1 2 3
4_ „ 1

5
1 6

"1 '

Г  7 ! 8 ■

3 К.-СО. 1,0 90
О

0,29
23,5 0,70

КОСЖК 0,3 10 0,087

4 ' 80 -•
- • 26,6 0,82

— 20

5
#

Ли . 60 и»

28,6 0,88

- 40

6 50 « -
26,5 0,82

- 50

7 „ 1 1 ^ 30 -
20,1 0,65

70

8 К. СО, 2,5 90 - 0,73
. 26,8 0,72

КОСЖК 0,3 - 10 * 0,087

9 80 -
28,0 0,88

- 20

10 60 —
29,5 '  0,96

#
** 40

11 50 —
27,6 0,88

- 50 в

12 30 —
25,0 0,69

70

13 0,5 90 - 0,145
22,7 0,67

0,1 10 0,03

14 80 23,6 0,70

- 20

15 50 24,2 0,72 - п-
- 40

14 „!1и 50
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6 7 8

+7 30
. И .  •

'<»' 70
19,8 0,64

18 К.СО, 0,3 60 «

0,08720,6 0,66

косжк 0,1 - 40 0,03

19 К.СО» 2,5' ' 60 - '
25,8 0,68 0,73

косжк 0,05 - 40 0,015

20 К.СО» '2,5 60 т

25,5 0,70
0,73

косжк 0,5 - 40 0,15

21 Ka»SO, 1,0 90 - 26,5 0,80
0,3

ГКЖ-94 0,04 - 10 0,01
9

22 80
28,0 0,94 „ и _  •

- 1 20
23 ж 11и. 60 -

30,0 1,0 . 1 » .

- 4.0
24 „ И 1Ж 50 -

28,2 0,97
- 50

25 Na.so* 1,0 30 - о',3

ГКЖ-94 0,04. - 70 25,4 0,76 0,01
26 NaeSO, 2,0 90 -

24,8 0,78
0,6

ГКЖ-94 0,07 - 10 0,02
27 . в 11№ 80 -

27,4 0,91 —

- 20
28 60 -

29,0 0,98
40
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Продолжение таблиц»

1 2 3 4 Т “ > 6 7 '8

29 „1»_ о 50
W

26,8 0,96 „Н.

- 50
30 вЯ„ * '30 -

24,4 0,76 „Я.

- 70
3» Ha,SO, 0.5 60 - ■

.25,6 0,80
0,15

ГКЖ-94 Л 
л

0,02 - 40 0,006
32 UatS0, 0,3 60 ■ -

25,0 0,82 0,087
ГКЖ-94 ° 0,04 - 40 0,01.

33 Ma,S0, 2,5 60. -■
26,0 0,80 0,73

ГКЖ-94 0,1 - 40 0,03
34 На, SO^ 2.5 60 ■ — -

26,6 0,77
0,73

ГКЖ-94 0,01 - 40 0,003

35 К а Л О ^ 0,8 90
24,6 0,75

0,23

Сульфаиол 0,05 - 10 0,015
36 .11. 80 - 27,5 0,82 .И.

- 20
37 «Я. 60 -

28,3 0,90 • Н-*

- 40
38 .Я̂ , .и. 50 -

26,8 0,83 .11.
т 50

39 -И. 30 - '
23,8 0,73 жяв

т 70
*0 MaOfT 0,5 90 - '

26,0 0,78 0,15
ГКЖ-11 0,10 - 10 0,03
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41 . и . SO

42
20

60

43
40

SO

- - 50
44 NaOH 0„5 30

. ГКЖ-11 0» 10 - 70
45 Ha* CO, 1,2 90 . -

Мылонафт 0,15 - 10
46 ° -л* 80

20
47 60

40
48 50

50
49 30 -

70

6

10
Продолжение таблицы

S

29,2 • 0,96

30,4 1,0

28,0

25.5

24,8

27.0

28.6 

36,4

24.0

0,94

0,82

0,73

0,80

0,93

0,78

0,69

0,15
0,03
0,35

0,04

ж11ж

50 Иа4С0, 2,5 60
30,3 1,0 0,73

Мылонафт 0,2 - 40 0,06
51 NatCOj 2,5 60 -

25,8 . 0,74 0,73
Мылонафт о,з - 40 0,09

52 NatCO% 2,5 60
29,0 0.80 0,73

Мылонафт 0,05 - 40 0,015
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______________  Продолжение таблицы

А <1 5 к 6 Т 8

53 На tC0, 0 ,5 60 -
26 ,6 0 ,82

0 ,1 5

Мылонафт 0 ,1 5 , «а 40 0 ,04

54 На,СО* 0 ,3 60 - •
25 ,0 0 ,78 0 ,09

Мылонафт 0 ,1 5 - 40 0 ,04
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