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Целью работы является получение металлов в,виде специфических модификаций с заданными свойствами, • %Разработано устройство для ионного осаждения элементов, в котором для получения многокомпонентных плёнок используется несколько испарителей для одновременного или раздельного осаждения многокомпонентных покрытий в вакууме или в восстановительной среде, соединённых с камерой осаждения несколькими индивидуальными трубопроводами. •Предложена методика использования горелки д.~н окончательной диссоциации легколетучих соединений в объёме и осаждение их на охлаждаемую жидким гелием подложку с помощью электрического поля.Псе известные устройства для получения многокомпонентных.плёнок /1,8/ имеют отличия и по способу осаждения и по' схеме устройства,
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