
УД1С 54I.IC0.24 + 536.666 + 546.48 + 546.56тавюданлшяпскиЕ СВОЙСТВА германидов ниобия.  к возможностиГ'ЛСЧЕТЛ ВИТАЛЛИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НИОБИЯ СО СТРУКТУРОЙ А -15Бобер Р.В.,Ворона Е.Н.,Король 3 .К.,Лисицкая Л.4>. ,Пинчук С .О . Научный руководитель -  ст.преп.. Г.А.МаяецИсследование термодинамических свойств германидов ниобия было проведено неводом измерения температурной зависимости ЭДС концентрационных относительно электродов- твердофазных гальнавичес-
где yt - атомная доли ниобия в сплавах.. Исследования были проведены по-методике, апробированной-, я работа / I / . ’ -Разработан метод расчета энтальпий образования иктернётвллических соединений ниобия со структурой, А-15,образупцих группу самых высокотемпературных сверхпроводников. В основу иетода положено предложение Кубащевсхого /2/ о той,Что выделение анергии при образовании интар- ыёталлических.соединений происходит иа-ва увеличения аффективного координационного числй атомов компонентов ж аддитивна складываетсяиз произведений энергий связей /тепло* сублимаций/ чистых металлов на относительные увеличения их координационных чисел. Метод был доработай применительно к нестехиометрическии интерметаллическим со- едииенинм-(имепцим дефекты замещения' и вычитания в- подрешетке одна- го из компонентов. Расчитанные значения энтальпий образования ин- торметаллических соединений ниобия е алюминием и оловом со структурой А -15 хорошо согласуются с вкспериментальнымиданными.Расчя- таны знтальпии образования.аналогичных соединений ниобия с галлием 
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