
ТЛЯ , «70.745.848г542.953.2 '• (’■ . : •( ’ t •1 2".'Л./' ■'* * ; , .'V , ",' • ■ , V \ : ’ ■ ■ •• ■ ■ ", -j, : ’ \ в--ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ АКРИЛАМИДА И ■VФУРФУРОЛА К ИЗУЧЕНИЕ ИХ СВОЙСТВ • \Игнатюк А .М ., Мельник / Л.К.\ 'Научные'.руководители -  под, CVu, Зиновии,' к ,т .н , ,а с с ,  Г.Н.Бабенкоет;лабор. ШГ.Гвлицкак. ‘ Синтиэирован сополимер акриламид-фурфурол с различным содержа­нием исходных компонентов. Соотнотения компонентов : акриламид фур­фурол -  0 :1 ,3 :1 ,1 :1 ,1 :9 . iИзучено влияние температуры в интервале от ВО°С до 140°С, в р е -’ меми полииеривации и состава исходных мономеров на свойства получен­ного полимера. -■ ,Протекание реакции между фурфуролом и акриламидом 'идёт по аль­дегидной группе фурфурола и аминогруппе акриламида, что доказывалось образованием и выделением воды.Изучена растворимость.полученного полимера в различных раство­рителях, показано, что с повышением температуры полимеризации они- ; хается. растворимость полимера в Воде. Установлено, что хорошими растворителями для полученного полимера являются -диметмлформамид,. диметилсульфоксид, уксусная кислота к другие полярные растворители.~ Изучены вязкостные свойства разбавленных растворов полимеров*/ показано, что с повышением температуры полимеризации молекулярный вас полимера увеличивается. Изучены ИК -спектры полученных полимеров;
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