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Опыты проведены на при;шах размерами 10x10x30 см из тяжблогр OŁt-'ка естественного твердения. Часть призм после равопплубки гид- лоиполировалась наклейкой алюминиепой фольги по торцам и высыхала через.боковые грани. Другая часть -  тидрокяолйровалесь по боковым ч граням и высыхала червя торцы, Образцы, высыхавшие череп боковые г рани, .моделировали элементы небольших иоперечних сечений, -а выси- х'|Елцие,. червя торим -  массивные' олененты. Для вцяпления топможиого ' влияния повраста бетона на темпервтугмше деформации, часть их них : первому нагреву, подвергалась^ возрасте 0 суток, а часть -  в воя- росте, 303 суток. Нагревание образцов осушостплялось до температуры ■ Б0°0 п термостатах: с автоматическим регулированием температуры.. Образцы периодически охлаждались до нормальной температуры. При.нагревании и охлаждении образцов измерялись продольные деформации ‘

■ ШИНЫ." •. ‘Опиты показали, что сьободные температурные деформации при - •- нагреггаиия‘"до •80°С - как молодого, так и зрелого бетона значительно> Польше для массивных элементов. Характер изменения коэффициентов * темпиратупных деформаций и влажности бетона дьёт основание считать, что осноннб!{; причиной понышсниэгЬ расширении бетона естественной , влажности.Щ1И5'1Герпом нагреве является- его набухание вследствие мирт i рации влаги tr 'направлении градиента температуры- Спиты показали,«гто при повторном и последующих нагреваниях коэффициент температуре них деформаций практически не запипит от плаиности бетона. Масштабный фактор влияет, ив температурные деформации бетона, по-видимому, в бетоне; при. его нагревании.. - . ” ■ ;
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