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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 

УДК 631.3.02.004.67 

КАСТРЮК, А.П. Выбор технологических баз при обработке ре-
занием восстанавливаемых деталей / А.П. КАСТРЮК // Вестник 
БрГТУ. – 2012. – № 4(76): Машиностроение. – С. 2–4. 

Предложены качественный и количественный методы выбора и 
смены технологических баз при обработке резанием ремонтных 
заготовок в процессах восстановления деталей. Внедрение резуль-
татов работы в производство позволяет уменьшить объем работ по 
нанесению восстановительных покрытий или использованию допол-
нительных ремонтных деталей с обеспечением нормативных значе-
ний геометрических параметров расположения поверхностей. Ил. 2. 
Табл. 1. Библ. 3 назв. 
 

УДК 621.73.01 

АЛИФАНОВ, А.В. Разработка и исследование технологии и обо-
рудования для штамповки высокоточных конических зубчатых 
колес / А.В. АЛИФАНОВ, Ю.К. КАЛУГИН, А.С. ДЕМЯНЧИК // Вестник 
БрГТУ. – 2012. – № 4(76): Машиностроение. – С. 5–9. 

В статье приводятся описания нескольких типов штампов, реко-
мендуемых для изготовления конических и цилиндрических зубчатых 
колес. Приводится подробное описание экспериментальной штампо-
вой оснастки для получения высокоточных конических шестерен, в том 
числе для получения конических матриц, для выдавливания с помо-
щью этих матриц конических шестерен и для их калибровки. 

Приведены результаты исследований влияния формы заготовок, 
используемых как для получения матриц, так и для изготовления в них 
конических шестерен, на качество полученных изделий. Даны рекомен-
дации по оптимизации всего технологического процесса изготовления 
высокоточных конических шестерен. Ил. 9. Табл. 1. Библ. 2 назв. 

 

УДК 621.983.044 

АЛИФАНОВ, А.В. Повышение износостойкости дереворежущих 
ножей упрочняющей магнитно-импульсной обработкой / 
А.В. АЛИФАНОВ, Ж.А. ПОПОВА, А.С. ДЕМЯНЧИК // Вестник БрГТУ. 
– 2012. – № 4(76): Машиностроение. – С. 9–12. 

В статье представлен новый метод упрочнения закаленных сталь-
ных изделий магнитно-импульсным воздействием, разработанный 
учеными Физико-технического института Национальной академии наук 
и Барановичского государственного университета. Даны описания 
специально изготовленных магнитно-импульсной установки и индукто-
ра для упрочняющей обработки изделий плоской формы. Показано, 
что микротвердость упрочненных изделий зависит от энергии и числа 
импульсов. Приводятся результаты опытно-промышленных испытаний 
плоских дереворежущих ножей из сталей 8Х6НФТ и 8ХФ, упрочненных 
магнитно-импульсным воздействием, на деревообрабатывающих 
предприятиях: износостойкость упрочненных ножей значительно пре-
вышает износостойкость таких же ножей, не подвергшихся магнитно-
импульсному воздействию; упрочненные ножи показали повышение 
стойкости в 3 раза на операции обработки изделий из клееной сосны и 
более чем в 1,5 раза на операции обработки изделий из твердых по-
род древесины (дуб, ясень), что говорит о высокой эффективности и 
перспективности применения разработанного метода в производстве. 
Ил. 6. Библ. 2 назв. 

 

УДК 621.833.3:681 

БЛАГОДАРНЫЙ, В.М. Червячные передачи с кластерной смаз-
кой / В.М. БЛАГОДАРНЫЙ, В.А. ДРЕМУК // Вестник БрГТУ. – 2012. 
– № 4(76): Машиностроение. – С. 12–16. 

В статье рассмотрены вопросы повышения работоспособности 
червячных передач путем применения кластерной смазки. Кластер-
ной смазкой является пластичная смазка с частицами фторопласта, 
которые служат кластерами. На основе анализа динамики червячной 
передачи волновым методом определены силы, ускорения, время 
удара витка червяка о зуб червячного колеса, напряжения в контак-
те, возникающие в процессе работы червячной передачи. Показано, 
что для смягчения и предотвращения удара следует между зубьями 

колеса и витками червяка поместить упругий промежуточный слой, 
который будет служить демпфером ударной системы и в то же вре-
мя обеспечивать минимальный коэффициент трения при относи-
тельном скольжении рабочих поверхностей витков червяка и зубьев 
червячного колеса. Ил. 3. Библ. 8 назв. 

 

УДК 621.833.1+ 681.518.54 

ИШИН, Н.Н. Методология оценки вибрационной нагруженности 
подшипникового узла зубчатого механизма / Н.Н. ИШИН, 
А.М. ГОМАН, А.С. СКОРОХОДОВ // Вестник БрГТУ. – 2012. – 
№ 4(76): Машиностроение. – С. 16–20. 

В работе разработан расчетный метод, позволяющий по ампли-
тудным значениям ударных импульсов, генерируемых зубчатым со-
пряжением передачи, определять амплитудные значения виброуско-
рений (виброимпульсов), измеряемых вибродатчиком на подшипнико-
вом узле передачи. Метод может быть использован при проектирова-
нии приводных зубчатых механизмов для оценки общего уровня виб-
раций и спектральных составляющих вибрационного сигнала, генери-
руемого зубчатыми передачами. Ил. 4. Библ. 11 назв. 
 

УДК 620.197.5 

ГОЛУБ, В.М. Оптимизация геометрии контактных колец торцо-
вых уплотнений / В.М. ГОЛУБ, М.В. ГОЛУБ, Ю.А. ДОБРИЯНИК, 
Н.Н. КАРДАШ // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 4(76): Машинострое-
ние. – С. 21–22. 

В статье изложены вопросы оптимизации геометрии контактных 
колец торцовых уплотнений. Установлено, что герметичность, а 
следовательно, и надежность торцового уплотнения при резком 
повышении давления в камере уплотнения может быть обеспечена 
только при определенном соотношении конструктивных размеров 
элементов торцового уплотнения, ибо высокое давление уплотняе-
мой среды вызывает деформацию контактных колец, т.е. нарушает 
параллельность рабочих поверхностей. Величина деформации за-
висит от формы радиального сечения кольца и положения уплотни-
тельного резинового элемента на нем. Рассчитаны основные разме-
ры для торцовых уплотнений. Ил. 2. 
 

УДК 621.179 

ДУБЕНЬ, И.В. Интегральный метод свободных колебаний для 
контроля целостности и прочности абразивных чаш / И.В. ДУ-
БЕНЬ, М.И. ГРИДЮШКО, Д.А. ЦИОНЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2012. 
– № 4(76): Машиностроение. – С. 22–25. 

В работе предложен метод определения целостности и прочно-
сти изделий сложной формы, изготовленных из композиционных 
материалов. Метод основан на анализе спектра собственных коле-
баний объекта контроля. Определены основные параметры, позво-
ляющие достоверно установить различие в характеристиках объекта 
контроля. Ил. 4. Библ. 6 назв. 

 

УДК 539.3 

ХВИСЕВИЧ, В.М. Исследование напряженно-деформированного 
состояния сплошного цилиндра при температурном, механическом 
и радиационном нагружении / В.М. ХВИСЕВИЧ, А.И. ВЕРЕМЕЙЧИК // 
Вестник БрГТУ. – 2012. – № 4(76): Машиностроение. – С. 25–28. 

Рассматривается решение задачи по определению напряжений 
и деформаций однородного бесконечно длинного цилиндра, подвер-
гающегося воздействию радиационной, температурной нагрузки и 
внешнего давления. Получена и аналитически решена система 
дифференциальных уравнений равновесия в перемещениях. Для 
фиксированного значения времени найдены значения компонент 
напряжения и деформаций в зависимости от координаты. Исследо-
вана их зависимость от времени облучения и свойств материала. 
Ил. 5. Библ. 2 назв. 
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УДК 539.216.2 

САЗОНОВ, М.И. Теоретические и экспериментальные исследо-
вания процесса поверхностного плазменного упрочнения ре-
жущего инструмента / М.И. САЗОНОВ, В.М. ХВИСЕВИЧ, А.И. ВЕ-
РЕМЕЙЧИК, В.В. ГАРБАЧЕВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2012. – 
№ 4(76): Машиностроение. – С. 28–30. 

На основе теоретических и экспериментальных исследований 
свойств электрической дуги модернизирован плазмотрон и плазмен-
ная установка для поверхностного упрочнения деталей. 

Выполнена поверхностная закалка режущих кромок ножей для 
дробления древесных отходов. Для оптимизации процесса и оценки 
прочностных характеристик деталей численно с помощью программ-
ного комплекса «ANSYS» реализованы задачи теплопроводности и 
термоупругости при воздействии локального движущегося источника 
тепла. Ил. 8. Библ. 4 назв. 

 
УДК 521.763 

БАРСУКОВ, В.Г. Расчетная оценка параметров стесненного уп-
руго-пластического деформирования материала при инденти-
ровании / В.Г. БАРСУКОВ, В.М. ХВИСЕВИЧ, Т.С. ЧИКОВА, 
В.В. БАРСУКОВ // Вестник БрГТУ. – 2012. –№ 4(76): Машинострое-
ние. – С. 31–34. 

Рассмотрены особенности индентирования материалов как по-
следовательно осуществляемых трехстадийных процессов, началь-
ная стадия которых соответствует упругому, промежуточная – стес-
ненному упруго-пластическому, а третья, основная – свободному 
пластическому деформированию. Произведена расчетная оценка 
параметров стесненного упруго-пластического деформирования 
индентируемого материала. Показано, что размеры пятен контакта, 
соответствующие зарождению области стесненного упруго-
пластического деформирования и выходу этой области на поверх-
ность индентируемого материала, существенно малы в сравнении с 
радиусом индентора. Определены соответствующие значения уси-
лий и средних напряжений. Ил. 1. Табл. 3. Библ. 20 назв. 

 

УДК 669.58 

КОНСТАНТИНОВ, В.М. Исследование изменения прочности тер-
мообработанных стальных деталей после диффузионного цин-
кования / В.М. КОНСТАНТИНОВ, И.А. БУЛОЙЧИК // Вестник 
БрГТУ. – 2012. – № 4(76): Машиностроение. – С. 35–36. 

В работе представлены исследования влияния процессов тер-
мо-диффузионного цинкования на изменение прочностных характе-
ристик изделий. Проведенные экспериментальные исследования 
высоко-прочных термообработанных болтов позволяют выбирать 
рациональный температурный режим с учетом класса прочности 
изделия. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 6 назв. 

 

УДК 621.793 

ПАНТЕЛЕЕНКО, А.Ф. Исследование морфологии и микрострук-
туры покрытий из диффузионно-легированного порошка 
ПРХ18Н9, полученных плазменным напылением с последую-
щим лазерным модифицированием / А.Ф. ПАНТЕЛЕЕНКО // 
Вестник БрГТУ. – 2012. – № 4(76): Машиностроение. – С. 37–39. 

Исследованы морфология и микроструктура плазменно-
напыленных покрытий из диффузионно-легированного порошка ПР-
Х18Н9. Изучены изменения характеристик покрытий после лазерно-
го модифицирования. Ил. 3. Библ. 10 назв. 

 

УДК 621:787 

ДОВГАЛЕВ, A.M. Магнитно-динамическое упрочнение внутрен-
ней поверхности пневматических и гидравлических цилиндров 
большой длины / A.M. ДОВГАЛЕВ // Вестник БрГТУ. – 2012. – 
№ 4(76): Машиностроение. – С. 39–43. 

В статье представлен метод магнитно-динамического модифи-
цирования поверхностного слоя деталей технических систем. При-
ведена схема отделочно-упрочняющей обработки внутренней по-
верхности цилиндра упрочняющим устройством, имеющим магнит-
ный привод деформирующих шаров. 

Описаны конструкции магнитной системы устройства, обеспечи-
вающей привод деформирующих шаров и комбинированное энерге-
тическое воздействие на зону обработки магнитным полем и дефор-
мирующими шарами. 

Разработаны конструкции автономных магнитно-динамических 
инструментов, имеющих магнитный и электромагнитный привод 
деформирующих шаров. Ил. 6. Библ. 24 назв. 

 

УДК 621.983.044 

ПОПОВА, Ж.А. Особенности изменения физико-механических 
свойств конструкционных сталей при магнитно-импульсной 
обработке / Ж.А. ПОПОВА // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 4(76): 
Машиностроение. – С. 43–46. 

Объектом исследования в данной работе является изучение 
структуры и свойств конструкционной стали 35ХГТ при магнитно-
импульсной обработке. 

Целью работы является исследование влияния электромагнит-
ного поля на изменения структуры и свойств деталей машин из ста-
ли марки 35ХГТ, применяемых в машиностроении, и обоснование 
эффективности применения магнитно-импульсной обработки (МИО) 
для упрочнения металлических изделий. 

В результате работы были изучены фазовые и структурные пре-
вращения и механические свойства сталей, подвергнутых воздейст-
вию импульсного электрического тока, и разработана технология 
повышения стойкости деталей машин. Для проведения эксперимен-
та были приготовлены образцы из стали 35ХГТ и проведен металло-
графический анализ и фотографирование шлифа образцов до и 
после магнитно-импульсной обработки. 

Основные технологические показатели: выполнение заданных 
технических режимов на магнитно-импульсном оборудовании. 

Данные сопоставлены с экспериментальными исследованиями. 
Ил. 3. Табл. 2. Библ. 6 назв. 

 

УДК 67.017 

КОСТРИЦКИЙ, В.В. Лазерная обработка гильз цилиндров / 
В.В. КОСТРИЦКИЙ, А.Л. ЛИСОВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2012. – 
№ 4(76): Машиностроение. – С. 46–49. 

Приведены различные методы лазерной обработки поверхност-
ного слоя гильз цилиндров изготовленных из железоуглеродистых 
сплавов (стальные и чугунные гильзы) и алюминиевых сплавов. 
Рассматривается влияние лазерного излучения на структуру и свой-
ства этих сплавов с целью выявления оптимального метода упроч-
нения поверхностного слоя стальных, чугунных и алюминиевых 
гильз цилиндров. Ил. 3. Библ. 11 назв. 

 

УДК 621.833 

ГРИГОРЬЕВ, В.Ф. Обоснование замены отделочной обработки 
эвольвентных зубьев приработкой / В.Ф. ГРИГОРЬЕВ, 
Ю.А. ДАКАЛО, Ю.И. ПЛЮЩЕВ // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 4(76): 
Машиностроение. – С. 49–52. 

В статье теоретически и экспериментально исследуется воз-
можность замены зубошлифования последующей приработкой в 
процессе эксплуатации для достижения требуемой шероховатости 
на примере изготовления синхронизирующих зубчатых колёс ротор-
ных насосов серии В3-ОР2-А-2. Объектами исследования являлись 
фрезерованные и шлифованные зубчатые колёса до и после прира-
ботки. Измерение параметров шероховатости производилось прибо-
ром для профильного измерения шероховатости ТR200. Данные 
экспериментальных исследований подтверждают целесообразность 
внесения изменений в технологический процесс. Ил. 4. Библ. 5 назв. 
 

УДК 621.9.048 

НЕРОДА, М.В. Исследование влияния физических процессов в 
зоне обработки магнитно-электрического шлифования на фор-
мирование поверхности упрочняющего покрытия / М.В. НЕРО-
ДА, Ю.П. НЕРОДА, А.И. ТРОЦКИЙ, Т.П. ЛИТВИНОВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2012. – № 4(76): Машиностроение. – С. 52–55. 

В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся влияния 
физических процессов магнитно-электрического шлифования на 
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формирование поверхности упрочняющих покрытий из материалов 
марок ПГ-СР4 и ПГ-СР2, полученных газотермическим методом. 
Установлено, что при магнитно-электрическом шлифовании на фор-
мирование поверхности  упрочняющего покрытия оказывают влия-
ние три вида энергии: механическая (шлифование зернами абразив-
ного круга); электрическая (электроэрозионное и термическое дейст-
вие технологического тока); электромагнитная (магнитная индукция); 
при МЭШ происходит оплавление вершин микронеровностей, так как 
у вершин микронеровностей электрическое сопротивление выше, 
чем у оснований, что приводит к выделению значительной тепловой 
энергии при прохождении через них технологического тока. Ил. 4. 
Библ. 11 назв. 

 

УДК 621.906-529 

МЕДВЕДЕВ, О.А. Ограничение режима сверления отверстий в 
наклонных поверхностях с учетом прочности сверл / О.А. МЕД-
ВЕДЕВ, СЭНЬ ЛИНЬ // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 4(76): Машино-
строение. – С. 55–58. 

В статье рассматривается методика определения неуравнове-
шенной поперечной силы резания, возникающей при врезании спи-
рального сверла в наклонную поверхность. Она служит основой для 
расчета ограничений режима врезания сверл при проектировании 
сверлильных операций. Применение методики позволяет повысить 
надежность и эффективность сверления отверстий в наклонных 
поверхностях. Ил. 1. Библ.4 назв. 

 

УДК 621.7.044 

РУДАК, Д.П. Сварка трением с перемешиванием: особенности, 
область применения, анализ технологичности / Д.П. РУДАК, 
К.В. ЧЕРНЕВИЧ, О.П. ШТЕМПЕЛЬ // Вестник БрГТУ. – 2012. – 
№ 4(76): Машиностроение. – С. 58–61. 

Проведен анализ технологичности способа сварки трением с пе-
ремешиванием, рассмотрена область применения. Описаны основ-
ные характеристики получаемых сварных соединений. Проведен 
анализ технологий и рабочих характеристик соединений алюминие-
вых сплавов разных групп легирования в одноименном и разно-
именном сочетаниях. Сделаны выводы о возможности промышлен-
ного применения способа. Ил. 4. Библ. 10 назв. 
 

УДК 621.83.06 

ЛУСТЕНКОВ, М.Е. Конструкции сферических передач с проме-
жуточными телами качения / М.Е. ЛУСТЕНКОВ, Е.С. ФИТЦОВА // 
Вестник БрГТУ. – 2012. – № 4(76): Машиностроение. – С. 61–63. 

В статье рассмотрены вопросы проектирования сферических 
передач с промежуточными телами качения (ППТК). Их преимуще-
ствами являются малые габариты, высокая нагрузочная способ-
ность, удобство встраивания в различные механизмы. Предложены 
конструкции передач и рекомендации, повышающие технологич-
ность изготовления их деталей и обеспечивающие постоянство пе-

редаточного отношения. Приведены результаты моделирования 
работы данных передач в системе Siemens NX. Ил. 4. Библ. 12 назв. 
 

УДК 620.004.5 

ДРАГАН, А.В. Новые методы и средства диагностики много-
вальных зубчатых приводов по кинематическим и вибрацион-
ным критериям / А.В. ДРАГАН, Д.В. ОМЕСЬ // Вестник БрГТУ. – 
2012. – № 4(76): Машиностроение. – С. 63–69. 

В статье приведены новые результаты предлагаемых меро-
приятий по повышению эффективности обработки виброакустиче-
ских данных, среди которых усовершенствованные подходы к при-
менению кепстрального анализа, выявлению колебаний общего 
уровня колебательного процесса, обработки узкополосных спектров 
виброакустических процессов. Также приведенные в статье резуль-
таты являются экспериментальными, полученными на реальных 
многовальных приводах в близких к эксплуатационным условиях. 
Ил. 10. Библ. 7 назв. 
 

УДК 621.9.06 

ГОРБУНОВ, В.П. Моделирование смещения оси шпинделя гори-
зонтально-фрезерного станка под воздействием силовых и 
тепловых факторов / В.П. ГОРБУНОВ, Л.В. КАСЬЯН // Вестник 
БрГТУ. – 2012. – № 4(76): Машиностроение. – С. 69–72. 

В данной работе рассмотрена методика оценки состояния шпин-
дельного узла горизонтально-фрезерного станка путем моделирова-
ния воздействия на него силовых и тепловых факторов. Для линейного 
и углового смещения оси шпинделя проводятся исследования термо-
упругой модели шпиндельного узла с наложением граничных условий 
исходя из конструкции и различных условий работы. Полученные 
теоретические исследования позволяют спрогнозировать смещение 
оси шпинделя и при необходимости внести корректировку в конструк-
цию станка или изменить режим работы. Ил. 5. Библ. 5 назв. 
 

УДК 546.62:620.193.4 

СТРОКАЧ, П.П. Коррозионное поведение алюминия и алюми-
нийсодержащих сплавов в растворах электролитов меднения и 
никелирования / П.П. СТРОКАЧ, Н.П. ЯЛОВАЯ, С.В. БАСОВ, 
В.А. ХАЛЕЦКИЙ, Э.А. ТУР // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 4(76): Ма-
шиностроение. – С. 72–79. 

Изучены процессы коррозии алюминия и алюминийсодержащих 
сплавов в растворах пирофосфатных электролитов меднения и 
никелирования с добавкой и без добавки диоксида кремния SiO2 в 
диапазоне концентраций от 0,5 до 2 г/л и проведено сравнение кор-
розионного действия фоновых растворов электролитов без ионов 
металла и аналогичных растворов с ионами никеля и меди, восста-
навливающихся на поверхности алюминия и алюминийсодержащих 
сплавов. Табл. 40. Библ. 31 назв. 
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Рисунки выполняются CorelDraw 7. (в формате *.cdr, *.tif), AutoCad (в формате *.dwg). Таблицы в Word, Excel. Размер ри-
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7. Список литературы в конце статьи составляется по порядку ссылок в тексте и должен быть оформлен согласно ГОСТ-7.1-84 
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8. В случае переработки статьи датой поступления считается дата получения редакцией окончательного текста. Просьба ре-
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• рисунки располагаются по тексту, а также представляются каждый в отдельном файле, набираются в CorelDraw 7 (в форма-

те *.cdr, *.tif), AutoCad (в формате *.dwg);. 
• таблицы набираются в Word, Excel располагаются по тексту; 
• фотографии сканируются с разрешением 300 dpi, черно-белое изображение или оттенки серого и сохраняются в формате 

*.tif, *.jpg, располагаются по тексту, а также представляются каждая в отдельном файле; 
• формулы набираются в Microsoft Equation 2.1, 3.0; 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
УДК 620.197.5 

Голуб В.М., Голуб М.В., Добрияник Ю.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ КАРБИДОВ ВОЛЬФРАМА 

С МЕДЬСОДЕРЖАЩЕЙ МАТРИЦЕЙ 
 
Введение. Работа торцовых уплотнений валов гидромашин характеризуется режимом трения основного его элемента – пары трения в 

виде двух контактных колец, смазка которой осуществляется … 
Основная часть. Результатом коррозионного процесса является переход атомов металла из металлической решетки в ионное состоя-

ние, т.е. образование растворимых, типа окиси, гидроокиси или … 
Заключение. На основании изложенного можно сделать следующие заключение: … 

 
Несоблюдение авторами указанных требований дает редакции право возвращать статьи. 
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