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ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ РАСЧЁТА СРЕЗУ  
ПРИ ПРОДАВЛИВАНИИ ПЛОСКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  

ПЛИТ БЕЗ ПОПЕРЕЧНОЙ АРМАТУРЫ ПРИ РАССМОТРЕНИИ  
НОРМАЛЬНОГО И НАКЛОННОГО СЕЧЕНИЙ 

 
Экспериментальные данные 
Оценивание расчетной модели сопротивления срезу при продавливании, 

рассмотренной в статье «Расчёт сопротивления срезу при продавливании плос-
ких железобетонных плит без поперечной арматуры при рассмотрении нор-
мального и наклонного сечений», опубликованной в настоящем сборнике, было 
выполнено, опираясь на экспериментальные данные доступной базы, включа-
ющей результаты испытаний образцов-плит с разными геометрическими, физи-
ко-механическими характеристиками и значениями предельных перерезываю-
щих сил. В оценивании использовались взятые из доступных литературных ис-
точников данные для 250 экспериментальных образцов, испытанных зарубеж-
ными и отечественными авторами. Частично экспериментальные данные, ис-
пользованные в оценке достоверности расчётной модели, приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Основные экспериментальные данные и результаты испытаний 
опытных образцов на сопротивление срезу при продавливании 

№ п.п. d, м fc', МПа Ес, МПа pl fy, МПа Еs, МПа Vexp 

 
1 2 3 4 6 7 8 

1 0,2 89,2 51800 0,008 643 210000 0,965 

2 0,2 86,7 42900 0,008 627 210000 1,021 

3 0,194 81,4 37200 0,008 620 210000 0,889 

4 0,2 87 41300 0,012 596 195000 1,041 

5 0,198 90,2 43500 0,008 631 213000 0,944 

… … … … … … … … 

25 0,098 97,2 43200 0,013 550 210000 0,362 

26 0,098 41,4 35100 0,013 650 210000 0,286 

27 0,098 83,2 41200 0,013 650 210000 0,405 

28 0,1 55,7 36500 0,009 650 210000 0,341 

29 0,1 32,5 32400 0,012 650 210000 0,244 

… … … … … … … … 

125 0,082 16,6 25900 0,009 559 210000 0,245 

126 0,082 9,1 21200 0,009 466 210000 0,162 

127 0,082 12,9 23800 0,009 510 210000 0,215 

128 0,08 16,3 25800 0,02 403 210000 0,239 

129 0,082 9,1 21200 0,013 373 210000 0,152 

 
Оценка достоверности расчетной модели 
Статистические параметры ошибки моделирования были определены со-

гласно процедуре, описанной в приложении Д к ТКП EN 1990 [1]. Качество мо-
дели определяли оценочными статистическими параметрами отношений экспе-
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риментальных и расчетных значений перерезывающих сил Vexp / Vcalc: оценочным 
средним, максимальным и минимальным значениями, коэффициентом вариаций, 
а также коэффициентом корреляции rik фактических экспериментальных и рас-
четных значений сопротивления срезу при продавливании (таблица 2). 

Распределение отношений расчётных и экспериментальных значений пере-
резывающих сил Vcalc / Vexp приведено на рисунке 1.  

 

Таблица 2 – Сравнительные статистические параметры отношений расчетных 
и экспериментальных значений перерезывающих сил Vcalc / Vexp  

Результаты Min Среднее Max Cv, % b V, % rik 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модель 0,489 0,96 1,66 21,9 0,846 22 0,964 

Min, среднее, max – соответственно минимальное, среднее и максимальное значения отно-
шений Vcalc / Vexp; Cv – коэффициент вариации отношений Vcalc / Vexp; b – поправочный коэф-

фициент для среднего значения отношений Vcalc / Vexp; V − коэффициент вариации для век-

тора ошибок  отношений Vcalc / Vexp; rik − коэффициент корреляции экспериментальных Vexp 
и расчётных Vcalc перерезывающих сил.  

 

Анализируя результаты статистического исследования, приведенные в таб-
лице 2 и на рисунке 2, можно отметить, что в среднем модель консервативна и 
даёт запас в пределах 5 % (среднее значение отношений Vcalc / Vexp составляет 
0,96). При относительно высоком уровне корреляции расчётных и эксперимен-
тальных значений перерезывающих сил (коэффициент корреляции rik близок к 
единице и составляет 0,964) и невысоких коэффициенте вариации Cv отноше-

ний Vcalc / Vexp и коэффициенте вариации вектора ошибок V, составивших  
по 22 %, модель даёт достаточно большой разброс отношений Vcalc / Vexp отно-
сительно их среднего значения, составляющий около 100 % во всём диапазоне 
по ширине разброса. При этом для перерезывающих сил в диапазоне до 0,6 МН 
модель более безопасна (около 65 % отношений Vcalc / Vexp меньше единицы), 
чем в диапазоне значений, превышающих 0,6 МН.  

 

 
Рисунок 1 – Соотношение расчётных Vcalc  

и экспериментальных Vexp значений перерезывающих сил 
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В среднем наиболее точные расчётные значения сопротивления срезу при 
продавливании получены для элементов с рабочей высотой плиты 

d = 0,1  0,15 м, с коэффициентом армирования l = 0,0070,017 м, и со средней 

прочностью бетона fcm = 2535 МПа. Для рабочей высоты плит, изменяющейся 
в пределах 0,15 м ≤ d ≤ 0,28 м, расчётные значения перерезывающих сил Vcalc 
относительно экспериментальных значений Vexp возрастали от 0 % до 25 %.  
Для средней прочности бетона при осевом сжатии fcm, изменяющейся в преде-
лах 35 МПа ≤ fcm ≤ 120 МПа, превышение Vcalc над Vexp составляет 0 %-50 %.  

А при изменении коэффициента продольного армирования l в пределах  

0,017 ≤ l ≤ 0,052 отмечается снижение Vcalc относительно Vexp в среднем в диа-
пазоне от 0 % до 18–20 %.  

Наименее точные результаты расчёта получены для плит с рабочей высотой 
d < 0,07 м, а также при одновременно d > 0,2 м и fcm > 60 МПа.  

Причины большого разброса предельных перерезывающих сил Vcalc могут 
заключаться как в недостатках самой модели, так и в неточностях интерпрета-
ции результатов экспериментальных исследований, их изложения и передачи 
посредством литературных источников.  

Заключение 
Несмотря на указанные несовершенства, рассматриваемая расчётная модель 

показывает неплохое совпадение расчётных и экспериментальных значений пе-
ререзывающих сил, которое по статистическим оценочным параметрам, приве-
денным в таблице 2 настоящей работы, не уступает моделям сопротивления 
срезу при продавливании, принятым в действующих нормативных документах 
или в проектах нормативных документов [6–8], а также широко известной мо-
дели сопротивления срезу при продавливании, базирующейся на положениях 
модифицированной теории полей сжатия [2, 3]. Детальный сравнительных ана-
лиз моделей [2–3, 6–8] приведен в работе [4]. 

 

   
 

Рисунок 2 – Изменение отношений расчётных и экспериментальных значений 
сопротивления срезу при продавливании Vcalc / Vexp в зависимости от величины  

рабочей высоты плиты d (а), коэффициента продольного армирования l (б)  
и средней прочности бетона при осевом сжатии fcm (в) 

 

При этом рассматриваемая в данной работе расчётная модель базируется на 
уравнениях механики, обладает бо́льшим физическим смыслом и целесообраз-
ностью применения в сравнении с моделями [6–8], а также в дальнейшем может 
быть усовершенствована. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО  
ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА 

 
Ключевым элементом всей системы защиты авторских прав является объект 

авторского права. Отсутствие определение объекта защиты не только разруша-
ет всю систему правоотношений, но может привести как к возможному ущем-
лению законных личных неимущественных прав, так и к материальным затра-
там и потерям (нарушение имущественных прав) субъектов авторского права, 
что является абсолютно недопустимым. 

Предметом исследования в данной статье выступают произведения архитек-
туры как объекты авторского права. Данный вид объектов выделен Законом 
Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» (далее –Закон 
об авторском праве) как самостоятельный [1, абз. 8 п. 5 ст. 6]. 

Основная сложность при определении и классификации произведений архи-
тектуры как объектов авторского права заключается в том, что в процессе архи-
тектурной деятельности создается большое количество объектов, претендую-
щих на включение в список объектов авторского права: эскизы, схемы, черте-
жи, изображения фасадов и внутренних помещений, общие и поэтажные планы, 
планы коммуникаций, планы размещения на местности, различного рода моде-
ли и конструкции (модели внешнего облика, модели внутренних опор, компью-


