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 МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗОТЕРМИЧЕСКОГО ТЕПЛА 

Использование математических моделей, предусматривающих комп
лексное воздействие влияющих факторов на количество тепла гидрата
ции цемента, позволяет оптимизировать процесс гидратации и избежать

затраги-

Так, ддл бетона класса BI5 на портландцементе М400,1 как и для 
цементов других видов, получены математические модели и функции 
регрессии третьего порядка. Полученные результаты расчётов адек
ватны окспериментальным данным, полученным при помощи электрокало- 
риметрических методов измерения экэотермии [Z]i

недостатки распространенных методов подсчёта, неоднократно 
ваемые в многих дискуссиях и публикациях Г17. ' ■
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где Qi-  теплота гидратации, кцжАг ;

KijU.- прочность бетона, % 3
- время тверденйй; час ; ' 't

Xj/t  -  температура бетона, °С ; Ś 
Д; -  коэффициенты репрессии. 1
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