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Актуальность использования в качестве связующего композиционных 
цатериалов для узлов трения, работающих в агрессивных средах, 
фурановые соединения, в частности олигофурфурилоксисилоксан, 
характеризующиеся в целом хорошими теплофизическими свойствами и 
высокой химической стойкостью подчеркивается следующими 
обстоятельствами. Во-первых, несмотря на значительное число 
Опубликованных за последнее время работ по проблемам увеличения 
Износостойкости и расширения температурных границ работоспособности 
узлов трения, изученные и описанные в них материалы как на основе 
Термопластичных, так и на основе термореактивных полимеров не 
додерживают требований по термостойкости. Во-вторых, используемый 
Олигофурфурилоксисилоксан, . синтезированный путем полимерана- 
дргичных превращений на олигомерной матрице определенного состава, 
Обладает заданным комплексом свойств, а ег о последующее превращение в 
Полимер допускает контроль за структурой получаемых материалов.

Анализ и оптимизация результатов проведенных исследований го  
(целующим направлениям: 1. влияние предварительной воздушной 
Термообработки полимерного связующего га прочностные и 
антифрикционные свойства материала; 2. характер изменений физико- 

, (механических свойств материала в зависимости от условий и способа его 
Получения - позволили разработать иа основе олигофурф урилокси- 
силоксана термо- и износостойкие антифрикционные материалы, которые 
цргут эксплуатироваться в агрессивных средах.
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Д о ласгоящего времени многие небольшие города, поселки, 
двтономные объекты Беларуси испытывают трудности в обеспечении 
доброкачественной водой. Хотя большинство центральных коммунальных 
водопроводов Республики базируется на подземных источниках, имеющих 
Я основном чистые воды, повышенное содержание в них железа (таких вод.
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