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УДК 666.973.2

Ягубкин А.Н., Бозылев В.В.

К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ АРБОЛИТОВЫХ БЛОКОВ 

С НАПРАВЛЕННОЙ УКЛАДКОЙ ЗАПОЛНИТЕЛЯ

Изделия из древесно-цементных композиций считаются эффективными 
строительными материалами, и их производство получило распространение во 
многих странах мира (Австрия, Великобритания, Германия, США, Япония и 
др.). В условиях рыночной экономики стеновые материалы должны отвечать 
новым современным требованиям по созданию благоприятного микроклимата в 
жилых помещениях, стремясь к признанному эталону - стенам, изготовленным 
из натурального дерева. В настоящее время строящиеся в Республике Беларусь 
здания имеют существенные недостатки. Так, в домах, возводимых из железо
бетонных панелей, из-за недостаточной влажности в помещениях у жителей 
обостряются астматические заболевания. В домах со стенами из ячеистых газо
силикатных блоков наблюдается плесень, грибок на стенах, что приводит к ал
лергическим заболеваниям. Кроме того, материалы должны быть экологичны
ми. иметь низкую себестоимость, для этого необходимо использовать местное 
сырьё. Выполнить комплекс поставленных требований может новый вид арбо
лита - модифицированный арболит с направленной укладкой заполнителя, раз
работанный в Полоцком государственном университете [1-4]. Направленная 
укладка заполнителя обеспечит достижение высоких прочностных и теплоизо
ляционных показателей, а добавка Арбел позволит снизить эксплуатационную 
влажность и при этом избежать сульфатной коррозии. Целью исследований яв
лялось обоснование механизма повышения прочностных показателей арболита 
с направленной укладкой заполнителя.

Арболит представляет собой материал, состоящий из цементного камня и 
древесного заполнителя. При этом свойства арболита значительно отличаются 
от свойств составляющих его материалов. Таким образом, арболит - это компо
зиционный материал [5]. В строении композита обычно выделяют дисперсную 
фазу (в арболите - древесный заполнитель) и матрицу (в арболите - цементный 
камень).

На первом этапе с помощью традиционных методов уплотнения арболитовой 
смеси и разработанного в Полоцком государственном университете метода ко-
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лебательного уплотнения были изготовлены и испытаны арболитовые образцы 
(таблица 1).

Таблица 1 - Сравнение способов уплотнения бетонной смеси для изготовле- 
ния арболита__________________ ______ _____ ______________

Способ уплотнения Плотность арболита, 
кг/м

Прочность арболита. 
МПа

Виброуплотнение 552 2,50
Виброуплотнение с пригрузом 549 2,55

Колебательное уплотнение 
(горизонтальное расположение щепы) 550 3,28

Колебательное уплотнение 
(вертикальное расположение щепы) 551 4,11

Как видно из таблицы 1. при неизменной плотности (550 кг/м') прочность 
при использовании традиционных методов до 70% ниже, чем при использова
нии технологии колебательного уплотнения. При вертикальном расположении 
щепы прочность на 20 % выше, чем при горизонтальном.

Эффект повышения прочностных показателей арболита с направленной ук
ладкой заполнителя можно объяснить используя положения механики компо
зиционных материалов.

В работе [5] приведена феноменологическая модель - композит с заполните
лем в виде коротких волокон с беспорядочной ориентацией (рисунок 1).

б
а - фото; б - модель

Рисунок 1 - Композит с заполнителем в виде коротких волокон

Как видно из рисунка 1, матрица не является непрерывной средой, поэтому 
построение полностью адекватной модели невозможно [5-11].

В монографии [5] предложена формула для расчёта разрушающей нагрузки 
такого композита:

(1)
где ε - относительная деформация композита; Efcp - средний модуль упругости за
полнителя, МПа; Af - площадь поперечного сечения заполнителя, мм~; Em - мо
дуль упругости матрицы, МПа; Am- площадь поперечного сечения матрицы, мм*.

Для традиционного арболита данная формула позволяет рассчитать величину 
разрушающей нагрузки при следующих значениях показателей: ε = 0,3 ∙ 10', [12];
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Efcp = 5,2 ∙ 103 МПа (среднее значение между модулем упругости древесины 
вдоль и поперёк волокон); Af = 0,81 ∙ 104 мм2 (содержание древесины в арболи
те - 36%); Em = 19 ∙ 103 МПа [12]; Am = 0,675 ∙ 104 мм2 (содержание цементного 
камня в арболите - 30%).

P = 0,3∙10"45,2∙103∙0,81104+19∙103∙0,675∙104) = ^
Разделив полученную разрушающую нагрузку на площадь поперечного се

чения образца, получим показатель прочности арболита:

Использование направленной укладки древесного заполнителя приводит к
упорядоченному распределению в матрице частиц заполнителя. Феноменоло
гическая модель арболита с направленной укладкой заполнителя (горизонталь
ная ориентация щепы) представлена на рисунке 2.

а - фото, б - модель
Рисунок 2 - Композит с заполнителем в виде однонаправленных волокон

В этом случае механизм разрушения при сжатии, в соответствии с положе
ниями механики композиционных материалов, можно объяснить с позиции 
развития цилиндрических микротрещин на границе между заполнителем и мат
рицей. Источниками таких микротрещин являются разрушения частиц запол
нителя, дефекты контактного слоя, а также места слабой адгезии технологиче
ского или эксплуатационного происхождения (начальные микротрещины).

В монографии [13] предложена формула для определения прочности на сжа
тие композита, разрушающегося по данному механизму:

(2)

где Vf - коэффициент Пуассона заполнителя (υf = 0.02 [6] - коэффициент Пу
ассона древесины поперёк волокон); Ef - модуль упругости заполнителя, МПа 
(Ef = 400 МПа [12] - модуль упругости древесины поперёк волокон); γfm - рабо
та деформации в контактном слое, Н/мм (значение γfm = 891 Н/мм принято из 
монографии [14], как работа по продавливанию бруска через цементный ку
бик); υm - коэффициент Пуассона матрицы (υm = 0,2 [12] - коэффициент Пуас
сона цементного камня); r0 - радиус заполнителя, мм (го = 6 мм); Em - модуль 
упругости матрицы, МПа (Em = 19 ∙ 103 МПа [12] - модуль упругости цементно
го камня).

247



Подставив значения, приведённые выше для арболита с горизонтальной ори
ентацией заполнителя (нагрузка действует поперёк волокон) в формулу 2, по
лучим показатель прочности арболита:

Рассмотренная феноменологическая модель позволяет оценить прочностные 
показатели арболита при использовании образцов с вертикальным расположе
нием частиц заполнителя (рисунок 3).

а - фото, б - модель
Рисунок 3 Композит с заполнителем в виде однонаправленных волокон

Данная модель будет отличаться от предыдущей гем, что нагрузка будет дей
ствовать вдоль волокон древесного заполнителя, и, соответственно, изменятся 
его характеристики (модуль упругости и коэффициент Пуассона).

Для заполнителя с вертикальной ориентацией изменятся значения следую
щих показателей: υt = 0,5 [12] - коэффициент Пуассона древесины вдоль воло
кон; Ef = 10000 МПа [12] - модуль упругости древесины вдоль волокон; значе
ние γftn = 4,5∙ 10’ ’ Н/мм принято из монографии [15], как работа по выдёргива
нию бруска из цементного кубика. Подставив данные значения в формулу 2, 
получим показатель прочности арболита:

На основании полученных по феноменологическим моделям значений проч
ностей можно сделать вывод о том. что прочность арболита с направленной ук
ладкой заполнителя при вертикальной ориентации до 80 % выше, чем проч
ность традиционного арболита. При этом прочность арболита с вертикальной 
ориентацией заполнителя на 20 % выше, чем прочность арболита с горизон
тальной ориентацией. Полученные экспериментальные данные при использо
вании конкретной щепы известного гранулометрического состава полностью 
согласуются с полущенными теоретическими значениями. При этом обеспечен 
прирост прочности арболита с направленной укладкой заполнителя на 70 % в 
сравнении с традиционной технологией изготовления арболитовых образцов.

Положения теории механики разрушения композиционных материалов по
зволили обосновать механизм увеличения прочностных показал елей арболита с 
направленной укладкой заполнителя, изготовленною по технологии колеба
тельного уплотнения, по сравнению с традиционным арболитом.
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