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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РУИН
УСАДЬБЫ «НАДНЕМАН» В Д. НАДНЕМАН МИНСКОЙ
ОБЛАСТИ КАК ОБЪЕКТА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

В последние годы значительно возрос объем работ по реставрации и 
восстановлению зданий и сооружений, являющихся объектами историко- 
культурного наследия, а также объем проектных и изыскательских работ. 
Раздел «Комплексные научные исследования» является важнейшей частью 
проекта по реконструкции и реставрации объектов, включенных в Перечень 
недвижимых объектов историко-культурного наследия Республики Бела­
русь. Он включает в себя архивную справку об объекте и результаты фи­
зико-химических исследований штукатурных и кладочных растворов, а 
также окрасочных составов, обнаруженных на отобранных пробах фасадов 
и/или внутренних поверхностей исследуемого объекта. Загрязнение окру­
жающей среды привело к изменению механизмов деструктивных процессов 
в конструкционных и отделочных строительных материалах памятников 
архитектуры [1].

Многие десятилетия из-за отсутствия средств реставрация зданий в 
большинстве случаев сводилась лишь к легкому косметическому ремонту. 
Неоднократные ремонты привели к образованию многослойного «пирога» из 
цементной, известковой штукатурки и различных по качеству других отделоч­
ных материалов. Однако не устранив первопричину, невозможно приостано­
вить процессы разрушения отделки здания.

Ремонтно-реставрационные работы, как правило, начинаются с ком­
плексного технического обследования зданий. При проведении обследования 
очень часто выясняется, что кроме реставрации самого фасада здания необхо­
димо выполнить комплекс работ по усилению фундамента и устройству гид­
роизоляции в подвальных помещениях, по устранению причин капиллярного 
подсоса влаги в ограждающие конструкции здания или сооружения [2].

Сохранение историко-культурного наследия имеет и огромное практи­
ческое значение для современников. Историко-культурной ценностью призна­
ются объекты, обладающие совокупностью двух признаков, - культурной зна­
чимостью и юридическим признанием в таком качестве посредством включе­
ния в охранный реестр - «Государственный список историко-культурных цен­
ностей Республики Беларусь». История усадьбы Наднеман связана с жизнью,
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деятельностью и научными открытиями талантливого белорусского ученого- 
естествоиспытателя Якуба Наркевича-Иодко. Руины бывшего поместья в де­
ревне Наднеман являются памятником архитектуры неоготики и включены в 
Государственный список историко-культурных ценностей Республики Бела­
русь. Усадьба характеризовалась смешением противоположных стилей: обо­
ронительных сооружений и утонченной средневековой готики. Композиция 
строения включала в себя две башни шестигранной и четырехгранной формы, 
широкую террасу и лестничные каскады. На сегодняшний день поместье за­
брошено и остро нуждается в консервации: сохранились руины центральной 
части строения и въездная брама имения.

В 2019-2020 гг. авторами были проведены физико-химические иссле­
дования строительных растворов, материалов и окрасочных составов руин 
бывшего поместья в д. Наднеман. Цель исследования - изучение физико­
химических и технологических особенностей исходных штукатурных рас­
творов, определение первоначальных окрасочных составов и разработка ме­
тодических рекомендаций по проведению реставрационных работ на фаса­
дах здания в рамках комплексных научных исследований. Для анализа пред­
ставленных образцов применяли микрохимический, гранулометрический и 
петрографический методы исследований [1-3]. Гранулометрический состав 
заполнителей определялся путем просеивания через сита с размером ячеек 
2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,063 мм согласно рекомендациям ОАО «Белреставра- 
ция» Министерства Культуры Республики Беларусь (для создания аутентич­
ных строительных растворов недвижимых объектов историко-культурного 
наследия 1-й и 2-й категории). Цвета лакокрасочных покрытий и отделоч­
ных составов указаны по каталогу «3D pius» компании CAPAROL. Цвет по­
крытия определялся путем визуального сравнения образца с эталонной ти­
пографской выкраской. Для устранения метамерии определение цвета про­
водилось при рассеянном естественном освещении [3].

На исследования были представлены штукатурные и кладочные извест­
ково-песчаные растворы. Отдельные растворы (одного исторического периода) 
очень близки по соотношению компонентов и гранулометрическому составу за­
полнителя (кварцевого песка). Но некоторые растворы (предположительно раз­
личного исторического периода) значительно отличаются соотношением ком­
понентов и гранулометрическим составом заполнителя (кварцевого песка).

В результате исследований было проведено сравнение кладочных рас­
творов, отобранных с правого крыла руин здания (историческая часть и бо­
лее поздний период). Следует отметить различное соотношение компонен­
тов «известь/песок» (1 : 6 у раннего раствора и 1 : 4 у более позднего рас­
твора). Кроме того, имеются большие различия в гранулометрическом со­
ставе заполнителя (кварцевого песка) по всем фракциям (таблица): у ран­
него состава присутствует на 9 % меньше средней (0,5-0,25 мм) фракции и
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на 10 % больше крупной (1,0–0,5 мм) фракции заполнителя. У более позд­
него состава встречается небольшое количество (около 0,3 %) включений 
полевого шпата размером более 2 мм. Это говорит о том, что в различные 
исторические периоды кварцевый песок для кладочных работ был привезен 
из разных карьеров.

Согласно физико-химическим исследованиям прошлых лет [4-8], для 
ранних построек характерно применение «бедных» кладочных растворов, та­
ких как кладочный раствор исторической части с соотношением «известь/пе- 
сок» = 1 : 6 ). В более поздний исторический период на территории Республики 
Беларусь (не только в Минской, но и в Брестской и Гродненской областях) 
применялись более «богатые» известью кладочные растворы с соотношением 
«известь/песок» = 1 : 3 – 1 : 4  [4-8]. Также для составов более раннего истори­
ческого периода объектов Республики Беларусь характерно применение пес­
ков с повышенным содержанием крупной фракции 1,0-0,5 мм [4-8] (в данном 
случае как в кладочном растворе, отобранном с исторической части здания).

Авторами также было проведено сравнение штукатурных растворов, 
отобранных с различных мест сохранившихся руин здания. При сравнении со­
ставов штукатурных растворов следует отметить различное соотношение ком­
понентов «известь/песок» (1 :4 у раннего раствора и 1: 3 у более позднего рас­
твора). Кроме того, имеются большие различия в гранулометрическом составе 
заполнителя (кварцевого песка) по всем фракциям: у раннего состава присут­
ствует на 13 % меньше мелкой (0,25-0,125 мм) фракции, на 3,0 % больше сред­
ней (0,5-0,25 мм) фракции и на 10 % больше крупной (0,5-0,25 мм) фракции 
заполнителя. У раннего состава встречается около 1,0 % включений полевого 
шпата размером более 1 мм. Это говорит о том, что в различные исторические 
периоды кварцевый песок для производства штукатурных работ был также 
привезен из разных карьеров, как и песок для кладочных работ. Также для 
штукатурных составов более раннего исторического периода характерно при­
менение песков с повышенным содержанием крупной фракции 1,0-0,5 мм 
[4-8], (в данном случае как в штукатурном растворе, отобранном с историче­
ской части руин здания).

Таким образом, аутентичные известково-песчаные штукатурные рас­
творы имели количественное соотношение компонентов известь/заполнитель 
от 1 : 4 до 1 : 7, а штукатурные растворы более позднего исторического пери­
ода - 1 : 3 .  Кроме того, обнаружены большие различия в гранулометрическом 
составе заполнителя (кварцевого песка) по всем фракциям: у раннего состава 
присутствует на 13% меньше мелкой (0,25-0,125 мм) фракции, на 3,0% 
больше средней (0,5-0,25 мм) фракции и на 10 % больше крупной (0,5- 
0,25 мм) фракции заполнителя, а также встречается небольшое количество 
(около 1,0 %) включений полевого шпата размером более 1 мм.
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Исследования окрасочных составов, отобранных с поверхностей стен 
усадебного дома и оранжереи, показали интересные результаты. Первона­
чально наружные стены были окрашены в бежево-коричневую цветовую 
гамму: стены усадебного дома - составом светло-бежевого цвета на минераль­
ной основе, близким к «Palazzo 180»; цоколь - составом коричневато-бежевого 
цвета, близким к «Amber 115»; стены 6-гранной башни-каплицы - составом 
светло-коричневого цвета, близким к «Amber 80»; пристройка - составом мо­
лочно-бежевого цвета, близким к «Сипу 30». Отдельные фрагменты наружных 
стен были окрашены составом светло-бежевого цвета, близким к «Marill 120». 
Наружные стены оранжереи первоначально также были окрашены в бежево­
коричневую цветовую гамму: фрагменты стен были попеременно окрашены со­
ставом светло-коричневого цвета, близким «Amber 85» и составом темно-беже­
вого цвета, близким к «Amber 115».

Здание неоднократно перекрашивалось составами на минеральной ос­
нове. Все штукатурные и кладочные работы производились известково-песча­
ными составами (без цемента). Следует отметить, что нижележащие окрасоч­
ные слои не удалялись должным образом. Первоначально усадебный дом и 
оранжерея были оштукатурены известково-песчаными растворами и окрашены 
минеральными составами.

До проведения основных ремонтно-реставрационных работ по восста­
новлению стен объекта следует уделить внимание временным работам по 
гидрофобизации руин усадебного дома и оранжереи. Целью гидрофобиза- 
ции является максимальная консервация сохранившихся участков и фраг­
ментов, а также исключение протекания биологической коррозии, т. е. об­
разования водорослей и мхов на поверхностях [2].

Историко-культурное наследие Республики Беларусь является досто­
янием белорусского народа и неотъемлемой частью достижений мировой 
цивилизации. Необходимость его сохранения несомненна.

Сохранение историко-культурного наследия нашей страны является 
обязательной функцией современного государства и составляет одно из 
направлений его политики в сфере культуры. Для решения проблем сохра­
нения историко-культурного наследия необходимо более широко использо­
вать общественные инициативы, осуществлять просветительскую деятель­
ность, популяризацию национального исторического и культурного насле­
дия Республики Беларусь.
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