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РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ
СИНАГОГИ «ЭКДЕШ» В Г. БРЕСТЕ

Основным направлением развития современного строительства явля­
ется повышение технологичности и качества вновь возводимых объектов. 
Однако постоянное совершенствование методов строительных работ 
не снимает одну из важнейших задач - сохранения архитектурного наследия 
прошлого с учетом старых технологий. Реставрация объекта, представляю­
щего историко-культурную ценность, должна опираться на многосторонние
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комплексные исследования. В последние годы наблюдается снижение каче­
ства работ по сохранению старых сооружений и зданий из-за неудачного 
выбора реставрационных материалов, возрастает риск утраты ценнейших 
элементов подсистемы архитектурно-исторической среды городов. Ком­
плексные лабораторные исследования отобранных образцов (фрагментов 
фасадов, штукатурки) включают в себя: изучение химического состава рас­
твора с определением процентного соотношения основных компонентов; 
гранулометрический анализ, выявляющий путем просеивания сквозь серию 
сит с разными ячейками распределение заполнителя минерального строи­
тельного раствора по фракциям; петрографический анализ - изучение под 
микроскопом шлифов раствора и других материалов [1]. Более подробные 
результаты дает изучение качественного состава. Наличие тех или иных не­
значительных, но характерных примесей, особенности строения зерен песка 
могут служить свидетельством не только технологических различий, но и 
использования материалов, добытых в разных карьерах. Микроскопические 
исследования дают важные результаты при изучении не только растворов, 
но и окрасочных составов. Окончательный вывод относительно состава ис­
следуемых материалов может быть сделан лишь на основании всего ком­
плекса проводимых анализов [2].

Объектом данных исследований является здание по ул. Советских По­
граничников, 52 (ранее - ул. Белостоцкая) в г. Бресте, в прошлом - синагоги 
«Экдеш». В настоящее время здание синагоги мало отличается от окружаю­
щей рядовой застройки: привычные для исторического центра два этажа, 
прямоугольные окна и двухскатная крыша. Единственное отличие - три 
стрельчатых окошка в торце здания (рисунок 1).

Рисунок 1 - Здание синагоги в настоящее время
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Синагога «Экдеш» была построена в конце XIX в., в период с 1884 по 
1896 гг. Зал вмещал около 400 человек (рисунок 2). После начала Второй 
мировой войны она служила убежищем для беженцев из центральных рай­
онов Польши. Во время войны в ней был размещен госпиталь. С приходом 
советской власти использование синагоги как культового здания прекрати­
лось. В здании синагоги находился кинотеатр, клуб «Прогресс». В послед­
ние годы оно использовалось под офисы.

В 2020 г. брестская иудейская религиозная община выкупила здание 
бывшей синагоги «Экдеш». В ближайшее время планируется сделать в зда­
нии ремонт, а в перспективе - вернуть ему первоначальный облик. Здание 
включено в Государственный список историко-культурных ценностей Рес­
публики Беларусь, поэтому на проведение реставрационных работ следует 
получать разрешение Министерства культуры Республики Беларусь после 
проведения комплексных научных исследований, включающих результаты 
физико-химических исследований штукатурных растворов и окрасочных со­
ставов, обнаруженных на отобранных пробах фасадов исследуемого объекта.

Рисунок 2 - Здание синагоги в 1916 г.

Цель исследований - выявление аутентичных растворов и окрасочных 
составов, определение изначального цветового решения фасадов здания. 
В процессе работы авторами были отобраны и исследованы образцы мине­
ральных строительных растворов и окрасочных составов. Места отбора об­
разцов приведены в таблице 1.
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Таблица 1 - Места отбора образцов для исследований

№ образца Место отбора образца
1 Основная плоскость стены 2-го этажа северного фасада
2 Основная плоскость стены 1-го этажа западного фасада
3 Карниз западного фасада
4 Основная плоскость стены 2-го этажа западного фасада
5 Цоколь южного фасада
6 Основная плоскость стены южного фасада
7 Карниз южного фасада
8 Основная плоскость стены 2-го этажа южного фасада

Результаты послойного исследования представленных образцов и 
определения изначального цвета фрагментов фасадов здания приведены в 
таблице 2. Результаты исследования аутентичных штукатурных растворов 
приведены в таблице 3.

Таблица 2 - Результаты послойного исследования образцов

№
про­
бы

Лицевая поверхность (тип окрасочного со­
става и цвет по каталогу «3D plus System»).

Первоначальный окрасочный со­
став представленного фрагмента 

фасада (тип окрасочного состава и 
цвет по каталогу «3D plus Sys­

tem»).
1 Состав светлого блекло-розового цвета на 

основе полимерного пленкообразующего. 
Цвет близок к «Cameo 85». Сильно «выго­
рел», вероятно, изначально был на один 
тон темнее, т. е. «Cameo 80».

Состав светло-бежевого цвета на 
минеральной основе. Цвет близок 
к «Siena 120».

2 Состав светлого блекло-розового цвета на 
основе полимерного пленкообразующего. 
Цвет близок к «Cameo 90». Сильно «выго­
рел», вероятно, изначально был на один 
или два тона темнее, т. е. «Cameo 85» или 
«Cameo 80».

Состав светло-бежевого цвета на 
минеральной основе. Цвет близок 
к «Siena 120».

3 Состав белого цвета на основе полимер­
ного пленкообразующего. Цвет «Natur 
Weiß».

Состав белого цвета на минераль­
ной основе. Цвет близок к «Natur 
Weiß».

4 Состав светлого блекло-розового цвета на 
основе полимерного пленкообразующего. 
Цвет близок к «Cameo 90». Сильно «выго­
рел», вероятно, изначально был на один 
или два тона темнее, т. е. «Cameo 85» или 
«Cameo 80».

Состав светло-бежевого цвета на 
минеральной основе. Цвет близок 
к «Siena 120».
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Продолжение таблицы 2

5 Состав светлого блекло-розового цвета на 
основе полимерного пленкообразующего. 
Цвет близок к «Cameo 85». Сильно «выго­
рел», вероятно, изначально был на один 
тон темнее, т. е. «Cameo 80».

Состав светло-бежевого цвета на 
минеральной основе. Цвет бли­
зок к «Siena 115».

6 Состав светлого блекло-розового цвета на 
основе полимерного пленкообразующего. 
Цвет близок к «Cameo 85». Сильно «выго­
рел», вероятно, изначально был на один 
тон темнее, т. е. «Cameo 80».

Состав светло-бежевого цвета на 
минеральной основе. Цвет бли­
зок к «Siena 120».

7 Состав коричневого цвета на силикатной 
основе (жидкое стекло). Цвет близок к 
«Cameo 65».

Состав белого цвета на мине­
ральной основе. Цвет близок к 
«Natur Weiß».

8 Состав светло-розового цвета на силикат­
ной основе (жидкое стекло). Цвет близок к 
«Cameo 120».

Состав светло-бежевого цвета на 
минеральной основе. Цвет бли­
зок к «Siena 120».

Таблица 3 - Результаты исследования аутентичных штукатурных 
растворов

№

Физико-химические показатели строительных штукатурных растворов

Вид раствора

Количествен­
ное соотноше­
ние компонен- 
тов (известь/ 

песок)

Содержание фракции заполнителя 
(кварцевого песка) с размером зерна, 

масс. %
0,25- 

0,125 мм
0,5- 

0,25 мм
1,0-0,5

мм
более 
1 мм

1 Известково-песчаный 1 : 3 35 50 14,5 0,5
2 Известково-песчаный 1 : 4 - 1 : 4,5 32 47 18 2
3 Известково-песчаный 1 : 5,5-1 : 6 27 51 20,5 1,5
4 Известково-песчаный 1 : 4 30 45 23 2
5 Известково-песчаный 1 : 4 20 40 36 4
6 Известково-песчаный 1 : 8 25 43 28 4
7 Известково-песчаный 1 :5,5-1 :6 27 51 20,5 1,5
8 Известково-песчаный 1 :4 30 45 23 2

Штукатурные растворы в основном отличаются соотношением ком­
понентов и составом. У некоторых растворов достаточно близки грануло­
метрические составы заполнителя (кварцевого песка). Здание многократно 
перештукатуривалось и перетиралось составами на минеральной основе 
(как содержащими, так и не содержащими цемент), перекрашивалось соста­
вами на минеральной основе, но самые последние ремонты были выпол­
нены окрасочными составами как на минеральной основе (силикатные со­
ставы), так и на основе полимерного пленкообразующего. Первоначальные 
штукатурные работы производились известково-песчаными составами (без 
цемента). Следует отметить, что нижележащие окрасочные и затирочные
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слои не удалялись должным образом, поэтому некоторые представленные 
образцы напоминали «слоеный пирог». Первоначально плоскости стен зда­
ния были окрашены минеральными составами в светло-бежевой цветовой 
гамме, карнизы - белыми окрасочными составами. Согласно ранним иссле­
дованиям [3], цветовое решение фасадов соответствует историческому об­
лику г. Бреста.

При проведении ремонтно-реставрационных работ следует учитывать, 
что исследованные первоначальные штукатурные растворы выполнены из­
вестково-песчаными составами, обладающими высокой пористостью, газо- и 
паропроницаемостью. В связи с этим, к материалам, используемым при про­
ведении отделочных работ, предъявляются следующие требования: матери­
алы по своим эксплуатационным характеристикам должны быть аналогичны 
первоначальным, химически совместимы с оригинальными и обладать высо­
кой щелочестойкостью. Проведению штукатурных и окрасочных работ 
должны предшествовать такие вспомогательные работы, как ремонт кровли, 
водосточных систем, а также работы по гидроизоляции здания.

Научный подход к вопросам реставрации памятников культуры в Рес­
публике Беларусь позволяет сохранить историко-культурное наследие 
нашей страны.
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