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Тема: Испытание стального образца на растяжение.
Цель работы -  исследовать процесс растяжения стального образца до раз
рыва и определить механические характеристики материала и характеристи
ки пластичности.

Лабораторная работа №1

Ход работы:

Рисунок 1 - Вид образца до и

Таблица 1 -  Размеры образца

1 после испытания

Р азм еры  об разц а Д о  и сп ы тан и я П осле и спы тани я
Д иам етр, do (м)

Д лин а рабочей  части , 1о (м)

П лощ адь п оп еречного  сечения, Ао (см 2)

Д иам етр ш ейки , d m (м)

П лощ адь п оп еречного  сечен ия ш ейки , А ш (см 2)
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Характеристики пластичности

Таблица 2 -  Результаты испытаний
№

п.п.
П оказатели Значения

1 Н агрузка, соответствую щ ая пределу  п роп орц и он альн ости , (кН )

2 Н агрузка, соответствую щ ая пределу  текучести , (кН )

3 М акси м альн ая  н агрузка, (кН )

4 Н агрузка в м ом ен т разры ва, (кН )

5 П редел  п роп орци ональности , (М П а)

6 П редел  текучести , (М П а)

7 П редел  п рочности , (М П а)

8 И стинн ое н апряж ени е в м о м ен т  разры ва, (М П а)

9 О тн осительное остаточное удлинение, (% )

10 О тн осительное остаточное суж ение, (% )

Рисунок 2 -Машинная диаграмма и диаграмма условных напряжений

Вывод -

Дата выполнения _________
Подпись студента
Подпись преподавателя о защите
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Тема; Определение модуля продольной упругости и коэффициента поперечной 
деформации (коэффициента Пуассона) для различных материалов.
Цель работы — определение упругих постоянных материала (Е, V) и сравнение 
их с табличными значениями.

Лабораторная работа №2

Рисунок 1 - Схема образца в условиях опыта

Таблица 1 -  Размеры образцов, результаты испытаний и расчетов
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Сталь
к одуль упругости -

Коэффиг иент Пуассона -

Резина
к одуль упругости -

Коэффиг{иент ГТуассона -

Рисунок 2 - Графики зависимости F-AI для различных материалов

1Швод -

Дата выполнения ________
Подпись студента
Подпись преподавателя о защите
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Лабораторная работа №3
Тема: Испытание материалов на сжатие.
Цель работы — изучение поведения пластичных, хрупких, анизотропных мате
риалов и определение их механических характеристик при сжатии.

Ход работы:

Рисунок 1 -  Вид образцов до и после испытания
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Таблица 1 -  Размеры образцов, результаты испытаний и расчетов
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Дерево вдоль и поперек волокон

Рисунок 2 -Диаграммы условных напряжений при сжатии материалов

2 1£*3

Дата выполнения ________
Подпись студента
Подпись преподавателя о защите
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Тема: Испытание металла на срез и дерева на скалывание.
Цель работы -  Определение предела прочности стального образца на срез и 
деревянного образца на скалывание.

Ход работы:

Лабораторная работа №4

Рисунок 1 - Эскиз образца и приспособления

Таблица 1 -  Испытание металла на срез

Д и ам етр
(см )

П лощ адь
среза
(см 2)

П лощ адь
см ятия

(см 2)

Р азруш аю щ ая
нагрузка

(кН )

П редел  
прочности  
п ри  срезе 

(М П а)

Н апряж ение
см ятия
(М П а)

Таблица 2 -  Испытание дерева на скалывание

Д ли н а
образца

(см )

Ш ири на
образца

(см )

П лощ адь
скалы вания

(см 2)

П лощ адь
см ятия

(см 2)

Р азруш аю щ ая
нагрузка

(кН )

П редел  
прочности  
при  скалы 

вании  
(М П а)

Н апряж ение
см ятия
(М П а)

Подпись студента
Подпись преподавателя о защите

10



Тема: Испытание круглого стального стержня и винтовой цилиндрической 
пружины на кручение.
Цель работы — Определение модуля сдвига стали и сравнение с табличными 
значениями.

Лабораторная работа №5

Рисунок 1 - Схема установки на кручение

Таблица 1 -  Испытание круглого стального стержня

Радиус 
ш кива (мм)

Д и ам етр  
вала (мм)

Д л и н а вала 
(мм)

Н агрузка н а  
вал (Н )

У гол  закруч и 
вания (град)

М одуль
сдви га
(М П а)

П рим ечани е
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Рисунок 2 - Схема цилиндрической пружины

Таблица 2 -  Испытание винтовой цилиндрической пружины
С редн ий
радиус
ви тка

п руж и ны
(м м )

Р адиус
п роволоки

(мм)

Ч исло
ви тков

пруж и ны

Н агрузка
(Н )

Д еф орм ация
(мм)

М одуль
сдви га
(М П а)

П рим ечани е

Дата выполнения ________
Подпись студента
Подпись преподавателя о защите
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Тема: Определение коэффициента концентрации напряжений поляризационно
оптическим методом.
Цель работы — ознакомление с поляризационно-оптическим методом исследо
вания плоского напряженного состояния.

Ход работы:

Лабораторная работа №6

Рисунок 1 -Схема установки

Таблица 1 -  Таблица измерений и вычислений

Э скиз образца
П лощ адь 
сечения, 
А  (см 2)

Р астягиваю щ ая
нагрузка,

F  (кН )

Н апряж ен ие, 
а  (М П а)

К оэф .-т
конц ентр .,

а

Подпись студента
Подпись преподавателя о защите
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Лабораторная работа №7
Тема: Определение ударной вязкости материала.
Цель работы — Определение ударной вязкости стали при динамическом изгибе 
образцов с надрезом.

Ход работы:

Рисунок 1 - Схема установки и испытываемого образца

Таблица 1 -  Испытание металла на ударную вязкость
П лощ адь п оп еречного  

сечен ия А , (см 2)
К оличество  затраченн ой  

эн ергии  U , (кг-м)
У дарная  вязкость, 

а  (кг-м /см 2)

Дата выполнения ________
Подпись студента
Подпись преподавателя о защите
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