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Введение. Создание многокомпонентных карбидных покрытий 
представляет большой научный интерес, поскольку карбиды, в отли-
чие от других тугоплавких соединений, обладают целым комплексом 
высоких физико-химических и механических свойств. С другой сто-
роны, экстремум свойств достигается в сложных карбидных систе-
мах, образованных при наличии взаимной растворимости карбидов 
или их изоморфной смесимости [1, 2]. 

В настоящей работе для получения многокомпонентных диффу-
зионных карбидных покрытий на высокоуглеродистой стали приме-
нили наиболее простой и недорогой метод химико-термической 
обработки (ХТО) с использованием герметичных контейнеров [3]. 
Этот способ позволяет сформировать на сталях диффузионные 
покрытия, состоящие из нескольких карбидов: переменного состава 
и сложнолегированных [4–7]. 

Если вопросам кинетики и термодинамики двухкомпонентного 
карбидообразования при ХТО сталей посвящен ряд работ [8–14], то 
структурные аспекты и механизмы формирования трехкомпонент-
ных карбидных диффузионных покрытий на сталях остаются пока 
мало изученными [15–18]. В этом плане авторы настоящей статьи 
ранее исследовали микроструктуру, морфологию строения и фазо-
вый состав двух- и трехкомпонентных карбидных слоев, полученных 
при диффузионном насыщении инструментальных сталей карбидо-
образующими (к.о.) элементами в 6 системах: Cr-Ti-V, Cr-Ti-Mn, Cr-
Ti-Mo, Cr-V-Mn, Cr-V-Mo и Cr-V-Nb; установлена взаимосвязь между 
структурой и свойствами полученных покрытий [4–7]. 

В настоящей работе поставлены задачи: 1 – оптимизировать 
процесс диффузионного насыщения высокоуглеродистой стали 
хромом, титаном и ванадием, 2 – смоделировать процесс формиро-
вания на стали трехкомпонентного Cr-Ti-V карбидного покрытия с 
наилучшими износостойкими свойствами. 

 

Объекты и методика исследований. Одно-, двух- и трехком-
понентные карбидные покрытия в системе на основе Cr-Ti-V были 
получены на высокоуглеродистой нелегированной стали У8 (0,8% C) 
высокотемпературным методом ХТО. Стальные образцы помещали 
в контейнер из жаропрочного сплава, заполненный специально при-
готовленной насыщающей смесью и которую при нагреве герметич-
но защищали плавким затвором. Этот контейнер загружали в элек-

трическую печь, разогретую до температуры 1100 °C, где выдержи-
вали в течение 6 часов. Специальную насыщающую смесь получали 
методом СВС путем восстановления алюминием оксидов металлов 
в порошковых смесях следующего состава, мас. %: 98 % (50 % 
Al2O3+35 % MexOy+15 % Al)+1 % NH4Cl, где оксиды MexOy = Cr2O3, 
TiO2, V2O5 являлись поставщиками к.о. металлов. Предварительно 
восстановленную смесь размалывали и просеивали. Когда в нее 
дополнительно добавляли активатор (2% NH4Cl) смесь для ХТО 
считалась готовой к употреблению. 

Структуру и фазовый состав карбидных слоев изучали методами 
микроструктурного, дюрометрического, рентгеноструктурного и мик-
рорентгеноспектрального анализов. Испытания на абразивную изно-
состойкость карбидных слоев проводили на машине типа ХБ-4 при 
скорости вращения абразивного (электрокорунд) круга 0,5 м/с, ради-
альной подаче испытываемого образца 1 мм на оборот и статиче-
ской нагрузке 1 МПа. Показатель относительной износостойкости 
карбидных покрытий при абразивном изнашивании определяли по 

формуле Кw = ∆m2 / ∆m1, где ∆m1 – потеря массы образца с 

покрытием, ∆m2 – то же без покрытия. 

Оптимизацию составов насыщающих смесей по износостойкости 

твердых сплавов осуществляли методом симплекс - планирования по 
19 экспериментальным опытам [19]. На основании рассчитанных ма-
тематических моделей построены диаграммы «состав – свойство». 

С целью выяснения химизма процессов ХТО были проведены 
термодинамические (ТД) расчеты. О возможности самопроизвольно-
го протекания реакции судили по величине изменения изобарно-

изотермического потенциала (энергии Гиббса) ∆G0
T; реакция счи-

тается ТД возможной, если ∆G0
T < 0 [20]. ТД анализ проводили 

двумя способами [4]: (1) классическим способом по методу 

Л.П. Владимирова [20, 21] путем вычисления ∆G0
T большого числа 

предполагаемых химических реакций карбидообразования в темпе-
ратурном интервале 500–1100 °С с использованием справочных 
данных [22, 23] и (2) современным методом ТД моделирования 
(ТДМ) с использованием универсальной программы АСТРА-4 [24, 25] 
для вычисления состава активной газовой фазы и газотранспортных 
реакций при температуре 1100 °С. 

 

Результаты исследований. Все исследования проведены на 
карбидных покрытиях, полученных в системе насыщающих компо-
нентов Cr2O3-TiO2-V2O5, в которой сталь У8 приобретает максималь-
но износостойкие свойства при абразивном изнашивании [4–7]. 

Оптимизация процессов многокомпонентного насыщения стали 
к.о. элементами. Сравнительные данные по абразивной износостой-
кости, микротвердости, толщине и фазовому составу одно-, двух- и 
трехкомпонентных карбидных покрытий, полученных на стали У8 в 
соответствии с матрицей планирования, представлены в табл. 1; 
причем сумма оксидов MexOy: Cr2O3 + TiO2+ V2O5 в порошковой сме-
си была постоянной, равной 100% (1 в долевом соотношении). Из 
табл.1 видно, что трехкомпонентные Cr-Ti-V диффузионные карбид-
ные слои превосходят по износостойкости и микротвердости одно-
компонентные слои. 

В результате оптимизации в исследуемой системе выявлены 
три области оптимальных составов порошковой среды, в которых 
при ХТО стали У8 его относительная износостойкость повышается в 
23–70 раз, а микротвердость – до 30000–35000 МПа (рис. 1). 

Для изучения вопроса структурообразования при ХТО стали вы-
брано оптимизированное по износостойкости покрытие, полученное 
при соотношении оксидов в порошковой насыщающей смеси: 
1/3Cr2O3 : 1/3TiO2 : 1/3V2O5 (в центре концентрационного треугольника). 

Многокомпонентное диффузионное насыщение сплавов в по-
рошковых смесях включает несколько основных стадий [3, 26–28]: 
(а) образование активной газовой фазы и перенос ее к поверхности 
сплава; (б) физико-химические процессы, проходящие на границе 
«насыщаемый сплав – насыщающая газовая среда»; (в) диффузия 
насыщающих элементов в насыщаемый сплав; (г) формирование и 
рост диффузионного слоя. 

Термодинамический анализ процессов многокомпонентного на-
сыщения стали к.о. элементами. ТДМ осуществляли в несколько эта-
пов: сначала определяли продукты алюминотермического восстанов-
ления оксидов насыщающих смесей, затем равновесные составы 
насыщающих сред, на их базе предложены газотранспортные меха-
низмы доставки атомов насыщающих элементов к стальной поверхно-
сти. Результаты ТДМ показали [9], что: (1) алюминотермически вос-
становленные смеси определенных составов могут содержать до 2,6 
% свободного (не вступившего в реакцию) алюминия; (2) многокомпо-
нентная газовая среда находится в ТД равновесии с частицами всех 
конденсированных (твердых и жидких) соединений в данной системе; 
(3) равновесный состав газовой среды, ответственной за

 Шматов А.А., к.т.н., Белорусский национальный технический университет. 

 Беларусь, БНТУ, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65. 
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Таблица 1. Результаты исследования толщины, фазового состава и свойств диффузионных карбидных слоев на стали У8 для Cr-Ti-V системы 

Соотношение 
оксидов, в долях  

Фазовый состав карбидной зоны диф-
фузионного слоя 

Cr2O3 TiO2 V2O5 

Микро-
твердость 

слоя Hµ , 

MПa 

 Относительная             Длина 
износостой-                     пути 

кость Kw                                   трения 

  

карбиды 
хрома 

карбид 
титана 

карбиды  
ванадия 

Толщина 
сплошной 
карбидной  
зоны, мкм 

1 0 0 18000 2,3/4,9 Cr7C3, Cr23C6 – – 25 

3/4 1/4 0 22800 2,4/3,2 Cr7C3, Cr23C6 TiC – 20–23 

1/2 1/2 0 23300 4,3/11,8 Cr7C3, Cr23C6 TiC – 27–30 

1/4 3/4 0 23300 4,0/7,9 Cr23C6 TiC – 23 

0 1 0 6300 1,1/1,0 – TiC – 7–10 

0 3/4 1/4 40000 13,6/34,6 – TiC VC 25–28 

0 1/2 1/2 24400 6,6/16,3 – TiC VC, V2C 22–28 

0 1/4 3/4 25700 8,6/21,5 – TiC VC, V2C 34 

0 0 I 25700 21,4/34,6 – – VC, V2C 35 

1/4 0 3/4 24400 38,7/35,7 – – V2C 28 

1/2 0 1/2 9100 1,5/2,0 Cr7C3, Cr23C6 – V2C 24–26 

3/4 0 1/4 9100 1,1/1,0 Cr7C3, Cr23C6 – – 15–19 

1/2 1/4 1/4 27500 4,5/11,8 Cr7C3, Cr23C6 TiC – 28–35 

1/4 1/2 1/4 35000 70,5/81,3 – TiC  16 

1/4 1/4 1/2 32800 6,8/30,4 – TiC VC 35–39 

1/3 1/3 1/3 35000 33,3/79,1 – TiC VC 23–26 

3/4 1/8 1/8 35000 23,0/33,4 Cr7C3, Cr23C6 TiC – 28 

1/8 3/4 1/8 21200 12,8/33,7 Cr23C6 TiC – 28 

1/8 1/8 3/4 30600 38,7/60,9 – – VC, V2C 35 

 

  
Рис. 1. Зависимость микротвердости (а) и абразивной износостойкости (б) карбидных слоев на стали У8 от состава насыщающей смеси в 

системе на основе Cr-Ti-V 

Режим ХТО: Т = 1100 °С, τ = 6 ч 
 

газотранспортные процессы, зависит от наличия тех или иных конден-
сированных фаз; (4) из-за взаимодействия различных фаз состав 
насыщающей среды со временем меняется до полного ее истощения; 
(5) основные газотранспортные механизмы переноса к поверхности 
атомов к.о. металлов осуществляются через газовую фазу их хлори-
дов; (6) на начальной стадии ХТО, когда процессы зародышеобразо-
вания карбидов зависят от локальной структуры и состава поверхно-
сти, других причин, превалирует кинетический фактор и формирова-
ние зерен новой карбидной фазы не всегда определяется ТД пара-
метрами; последовательность образования фаз может отклоняться от 
равновесной диаграммы; (7) стадия роста карбидов, которая осущест-
вляется за счет твердофазной диффузии, является значительно бо-
лее медленным процессом, чем зародышеобразование; при достаточ-
но длительном времени на межфазных границах устанавливается 
термодинамическое равновесие; (8) лимитирующей стадией форми-
рования карбидных диффузионных покрытий является преимущест-
венно диффузионный массоперенос углерода через слой образую-
щейся карбидной фазы на поверхности стали, поскольку коэффициент 
диффузии углерода на несколько порядков выше, чем металла; при 
этом рост слоя карбида происходит на его внешней поверхности за 

счет взаимодействия атомов углерода основы с активными атомами 
к.о. металла, либо его хлоридов. 

Образование карбидов на поверхности сплава происходит в ре-
зультате выделения из хлоридов переходных металлов и их взаи-
модействия с углеродом матрицы. ТД расчеты позволили установить 
химические реакции карбидообразования при Cr+Ti+V насыщении 
высокоуглеродистой стали (рис. 2). 

Особенности протекания химических реакций в многокомпонент-
ной насыщающей среде. Процессы насыщения сплава к.о. элемен-
тами осложняются: (1) взаимодействием хлоридов металлов между 
собой, и (2) взаимодействием карбидных фаз с металлами.  

(1) Взаимодействие хлоридов заключается в восстановлении 
высших хлоридов одних металлов низшими хлоридами других: 

 Ме'Сln + Ме"Сlm ↔ Ме'Сlm + Ме"Сln, 

где n и m – целые числа. 

ТД вероятность восстановления высших хлоридов одного ме-
талла низшими хлоридами другого тем выше, чем левее в периоде 
или ниже в группе периодической системы элементов (ПСЭ) распо-
лагается второй металл по отношению к первому; 
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№ 
п/п 

Химическая реакция № 
п/п 

Химическая реакция 

1 CrCl4 + 2Fe → Cr + 2FeCl2 15 23CrCl2 + 6Fe3C → Cr23C6 + 18FeCl3 + 8/3Fe 

2 CrCl3 + Fe → Cr + FeCl3 16 23CrCl2 + 6Fe3C + 5Fe → Cr23C6 + 23FeCl2 

3 CrCl3 + 3/2Fe → Cr + 3/2FeCl2 17 4СrСl3 → 3СгС14 + Сr 

4 CrCl2 + 2/3Fe → Cr + 2/3FeCl3 18 3СrС12 → 2CrС13 + Cr 

5 CrCl2 + Fe → Cr + FeCl2 19 3ТiС12 → Ti + 2TiС13 

6 7CrCl4 + 3Fe3С + 1/3Fe → Cr7C3 + 8/3FeCl3 20 4ТiС13 → Ti + 3TiС14 

7 7CrCl4 + 3Fe3С + 5Fe → Cr7C3 + 14FeCl2 21 3ТiС12 + С → TiС + 2TiС13 

8 23CrCl4 + 6Fe3С +28/3Fe → Cr23C6 +92/3FeCl3 22 4ТiС13 + C → TiC + 3TiС14 

9 23CrCl4 + 6Fe3С + 28Fe → Cr23C6 + 46FeCl2 23 ТiС12 + Fe3С → TiС + 2/3FeС13 + 7/3Fe 

10 7CrCl3 + 3Fe3C → Cr7C3 + 7FeCl3 + 2Fe 24 ТiС12 + Fe3С → TiС + FeС12 + 2Fe 

11 23CrCl3 + 6Fe3C + 5Fe → Cr23C6 + 23FeCl3 25 VCl4 + 2Fe → V + 2FeCl2 

12 23CrCl3 + 6Fe3C + 33/2Fe → Cr23C6 + 69/2FeCl2 26 VCl4 + 2Fe + C → VC + 2FeCl2 

13 7CrCl2 + 3Fe3C → Cr7C3 + 14/3FeCl3 + 13/3Fe 27 2VCl4 + 4Fe + C → V2C + 4FeCl2 

14 7CrCl2 + 3Fe3C → Cr7C3 + 7FeCl2 + 2Fe 28 VCl4 + Fe3C → VC + 2FeCl2 + Fe 
 

Рис. 2. Изменение изобарно-изотермического потенциала термодинамически вероятных химических реакций карбидообразования 
 

(2) На границах карбидных фаз ТД возможно протекание реакций 
восстановления ранее образованных карбидов металлами (рис. 3), 
причем их восстановительная способность тем выше, чем левее они 
расположены в ПСЭ. 

Общий химизм процессов формирования карбидных слоев при 
комплексном насыщении стали. ТД анализ позволил установить 
следующие этапы протекающих процессов: 
1. Образование активной хлорирующей среды [4, 12-15, 29]: 

 NН4Сl → NH3 + HСl; 
 2NН3 → N2 + 3Н2. 
2. Хлорирование насыщающих к.о. металлов: 

 Ме + nНСl → МеСln + 
2
n
Н2, 

где n – целое число. 

3. Активация стальной поверхности, восстановление оксидов железа [30]: 

 FeO + HСl → FeСl2 + Н2O; 

 Fe2O3+ 6HСl → 2FeСl3 + 3Н2O; 

 Fe3O4+ 9HСl → 9FeСl3 + 4Н2O +1/2H2. 

4. Зародышеобразование карбидов на стальной поверхности путем 
взаимодействия хлоридов насыщающих к.о. металлов с углеродом 
основы: 

 ниже температуры α → γ превращения Fe-C cплава 

  МеСln + 
kq
m

nFе3С(тв) → 
k
m
МеkCq + nFеСlm 

 выше температуры α → γ превращения Fe-C cплава 

 mMеCln + 
kq
m

C(тв) → 
k
m

MеkCq (тв) + nMеClm 

 mМеСln + H2 + 
kq
m

C(тв) → 
k
m
МеkCq (тв) + 2HCl
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№ 
п/п 

Химическая реакция 

1 Тi +VС → ТiС + V  

2 Тi +V2С → ТiС + 2V 

3 Тi + 1/3Cr7C3 → TiС + 7/3Сr 

4 Тi + 1/6Cr23C6 → TiС + 23/6Сr 

5 V + 1/3Cr7С3 → VC + 3/7Сr 

6 V + 1/6Cr23С6 → VC + 23/6Сr 

7 2V + 1/3Cr7С3 → V2C + 7/3Сr 

8 2V + 1/6Cr23С6 → V2C + 23/6Сr 

 
 
 
 
 
Рис. 3. Изменение изобарно-изотермического потенциала термоди-

намически вероятных химических реакций восстановления 
карбидов металлами 

 

5. После формирования на поверхности стали сплошного карбидно-
го слоя идет выделение атомов металлов по реакции диспропор-
ционирования хлоридов: 

 mМеСln → (m – n)Ме + МеСlm, 
где m > n – целые числа. 

6. Взаимодействие выделившихся на поверхности атомов насы-
щающих металлов с уже образовавшимися карбидными фазами: 

 nqМе' + mМе"kСq → qМе'nСm + mkМе", 
где Ме' – насыщающий металл 1, более сильный карбидообразо-

ватель; 

Ме" – насыщающий металл 2, менее сильный карбидообразо-

ватель. 
Кинетика формирования многокомпонентных диффузионных 

карбидных покрытий. С помощью ТД анализа можно предсказать 
химический состав лишь конечного равновесного состояния систе-
мы; термодинамика не дает каких-либо сведений о времени и меха-
низме достижения этого состояния [31]. В процессе термодиффузи-
онного насыщения, особенно в начальной стадии – при нагреве 
контейнера до изотермы процесса, состояние системы далеко от 
равновесного [32]. Структура и состав диффузионных слоев, форми-
рующихся в этих условиях, в большой степени зависят от кинетиче-
ских факторов. Поскольку рассчитать кинетические константы хими-
ческих реакций не представлялось возможным, изучение кинетики 
формирования карбидных слоев проводили экспериментальным 
путем. Для этого исследовали последовательность образования фаз 
на поверхности стали в процессе их нагрева в многокомпонентных 
смесях (с равным соотношением оксидов насыщающих металлов) со 
скоростью 100 градусов/мин до температур 500, 700, 900 и 1100°С и 
5 минутной выдержки [4]. 

Так как скорость адсорбции металла прямо пропорциональна 
парциальной концентрации его хлоридов, активных составляющих 

газовой фазы, то температура начала хлорирования металлов Тнх 
(табл. 2) определяет порядок возникновения фаз на поверхности в 
начальный период насыщения [33]. 

 

Таблица 2. Температура начала хлорирования переходных металлов 

Элемент Mn Cr Ti V 
Тнх, ºС 200 250 340 460 

 

Кинетические исследования [4] показали, что независимо от числа 
насыщающих элементов при нагреве стали до 1100 ºС на ее поверх-
ности образуются зародыши карбидной фазы с простой кубической 
решеткой в последовательности: Ме3С → Сr23С6 → TiС → VС. 

Гексагональный карбид V2С появляется лишь в результате дли-
тельной выдержки при температуре 1100 °С. При многокомпонент-
ном насыщении стали образование карбидов с высокой энергией 
связи (карбидов Ti, V) подавляет зарождение и рост менее ТД устой-
чивых карбидов (карбидов Mn, Мо, Сr). 

 
Рис. 4. Изменение интенсивности дифракционных пиков карбидных 

фаз в покрытии в процессе диффузионного хромотитанова-
надирования стали У8 Соотношение оксидов в насыщающей 
смеси 1/3Cr2O3 : 1/3TiO2 : 1/3V2O5 
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NН4Сl →→→→ NH3 + HСl 
2NН3 →→→→ N2 + 3Н2 

FeO + HСl →→→→ FeСl2 + Н2O 
Fe2O3+ 6HСl →→→→ 2FeСl3 + 3Н2O 

Fe3O4+ 9HСl →→→→ 9FeСl3 + 4Н2O +1/2H2 

Ме + nНСl →→→→ МеСln + 
2
n
Н2, где Ме: Сr, Ti, V 

 
300 ºС 

 
500 º 

600 ºС 
 

 

 
 
 

3TiСl2 + 3Fе3С →→→→ 3ТiС + 2FеСl3 + 7Fе 
23CrCl2 + 6Fe3C + 5Fe →→→→ Cr23C6 + 23FeCl2 

7CrCl2 + 3Fe3C →→→→ Cr7C3 + 7FeCl2 + 2Fe; 

500 ºС 

 
730ºС 

 
 

3СrС12 →→→→ 2СrСl3 + Сr 
 

23Сr + 6С →→→→ Cr23C6  
7Сr + 3С →→→→ Cr7C3 

730 ºС 

 
900 ºС 

800 ºС 
 

 

 

3TiС12 →→→→ 2ТiСl3 + Ti 
4VCl →→→→ 2VCl2 + 2V 

TiCl2 + H2 + C→→→→ TiC + 2HCl  
VCl2 + H2 + C→→→→ VC + 2HCl 

Ti + С →→→→ ТiС 
V+ С →→→→ VС 

730 ºС 

 
1100ºС 

1100 ºС 
 

 

 
 
 

V + 1/3Cr7С3 →→→→ VC + 3/7Сr;  
V + 1/6Cr23С6 →→→→ VC + 23/6Сr; 

  
Тi + 1/3Cr7C3 →→→→ TiС + 7/3Сr  
Тi + 1/6Cr23C6 →→→→TiС + 23/6Сr 

 
Тi + VC →→→→ TiС + V  

 
 

900 ºС 
 

 
 

1100ºС 
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Рис. 5. Схема процесса формирования диффузионного Cr-Ti-V карбидного покрытия на стали У8 
 

Максимально износостойкими свойствами обладают трехкомпо-
нентные Cr+Ti+V карбидные покрытия на стали У8; кинетика его 
формирования представлена на рис. 4. При хромотитанованадиро-
вании в интервале температур 500–900°С на поверхности стали 
образуются и растут карбиды TiC, Cr23C6 и Cr7C3; после 900°С идет 

синтез только карбидов TiC и VC и полное растворение в них карби-
дов хрома. 

Возможный механизм формирования Cr-Ti-V карбидного покрытия 
на стали. Большинство исследователей [32, 34, 35] считают, что лими-
тирующей стадией формирования карбидных диффузионных покры-
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тий является встречная диффузия взаимодействующих элементов в 
слое образующейся фазы. Диффузионные процессы на границе двух 
материалов имеют односторонний характер – в основном происходит 
диффузия углерода в соединение, поскольку коэффициент диффузии 
атомов углерода на несколько порядков превосходит коэффициент 
диффузии металла в карбидах [35]. В отличие от однокомпонентных 
формирование многокомпонентных диффузионных покрытий, зависит 
от равновесного состава насыщающей среды, который меняется с 
течением времени и температурой процесса. 

По структуре, кинетике и механизму формирования диффузион-
ные поликарбидные слои условно можно разделить на две группы 
[4]: (1) покрытия, образованные из взаимно растворимых карбидов 
(из карбидов металлов IV–VI групп); (2) покрытия, образованные на 
базе карбидов, не имеющих взаимной растворимости (из карбидов 
металлов IV и VII групп). Первый механизм формирования много-
компонентных карбидных покрытий реализуется при диффузионном 
хромотитанованадировании стали. 

ТД анализ и кинетика образования карбидных фаз [4] позволили 
смоделировать процесс хромотитанованадирования высокоуглеро-
дистой стали в насыщающей смеси оптимального состава 
(1/3Cr2O3 : 1/3TiO2 : 1/3V2O5); он включает следующие стадии (рис. 5). 

1. В интервале температур 300–500 °С происходит разложение 
хлористого аммония с образованием газообразного водорода, азота 
и сухих паров, вытеснение ими воздуха из реакционного пространст-
ва, разрушение оксидных пленок на поверхности стали, формирова-
ние активной хлорирующей среды.  

2. Дальнейшее нагревание контейнера в диапазоне 500–700 °С 
приводит к появлению на обрабатываемой поверхности зародышей 
карбидных фаз хрома Cr23C6, Cr7C3 и титана TiC. Этому предшеству-
ет образование в насыщающей среде хлоридов всех насыщающих 
металлов. Однако только хлориды хрома и титана имеют высокое 
парциальное давление, при котором возможен газотранспорт их 
атомов на поверхность стали. Насыщаемая сталь имеет перлитную 
структуру. Основным источником углерода является цементит, на 
его поверхности идет и процесс зародышеобразования карбидов. 
Рост центров кристаллизации карбидных фаз Cr23C6, Cr7C3 и ТiС в 
плоскости стыка приводит к образованию на обрабатываемой по-
верхности сплошной карбидной «корочки». Скорость формирования 
покрытия определяется сродством к.о. металла к углероду, соотно-
шением скоростей диффузии углерода в карбидных фазах, подвода 
хлоридов хрома, титана к поверхности и отвода продуктов реакции. 
Диффузия углерода при низких температурах наиболее предпочти-
тельна по границам и поверхности карбидных зерен [2]. Зародыши 
монокарбида титана, как более сильного карбидообразователя, 
появляются раньше, чем зародыши карбидов хрома. Зародышеоб-
разование карбидов идет непрерывно; в результате формируется 
смешанная структура. 

3. В интервале температур 730–900 °С в стали проходит α → γ 
превращение, которое приводит к полному растворению цементита в 
аустените и меняется механизм образования карбидов. Повышается 
парциальное давление хлоридов ванадия, достаточное для газопере-
носа и зародышеобразования монокарбида ванадия VС, наряду с 
карбидами хрома и титана. Синтез новых карбидов идет за счет взаи-
модействия хлоридов к.о. металлов или их восстановленных атомов с 
углеродом, поступающим из стальной основы через образовавшуюся 
ранее карбидную «корочку», состоящую из Cr23C6, Cr7C3, ТiС. Содер-
жание карбидов в покрытии зависит не только от соотношения парци-
альных давлений хлоридов металлов в газовой фазе, но и от их спо-
собности адсорбироваться на поверхности образовавшегося карбид-
ного слоя и от ТД стабильности различных карбидных фаз. 

4. С ростом температуры выше 900 ºС парциальное давление 
хлоридов хрома снижается настолько, что газотранспорт атомов 
хрома к поверхности стали прекращается. Из-за ТД нестабильности 
карбиды хрома полностью восстанавливаются титаном и ванадием, 
а высвободившийся хром легирует образовавшиеся карбиды ТiС и 
VС. Аналогично титан может восстанавливать карбид ванадия и 
способствует росту легированного карбида титана. Однако 6 часовой 
выдержки процесса при 1100 °С недостаточно до полного исчезно-
вения карбидов ванадия, поэтому окончательная структура покрытия 

состоит из обширной зоны карбида ТiС, расположенной ближе к 
сердцевине, и зоны карбида VС – снаружи. Очевидно, при более 
длительной выдержке ванадий в диффузионном слое будет присут-
ствовать только в качестве легирующей добавки.  

Диффузионные карбидные покрытия, формирующиеся на высо-
коуглеродистой стали, отличаются высокой плотностью и малой 
толщиной. 

 

Заключение 
1. В результате оптимизации процесса получения диффузионных 

Cr-Ti-V карбидных слоев на стали У8 выбраны оптимальные со-
ставы насыщающих смесей, обеспечивающие увеличение мик-
ротвердости покрытий до 30000–35000 МПа и повышение изно-
состойкости стали в 23–70 раз, по сравнению с исходной. Отме-
чено, что трехкомпонентные диффузионные карбидные слои 
превосходят по износостойкости однокомпонентные.  

2. Проведено термодинамическое и кинетическое моделирование 
процесса формирования Cr-Ti-V карбидного слоя на высокоуг-
леродистой стали. Показано, что карбидообразование при мно-
гокомпонентном насыщении высокоуглеродистой стали зависит 
от равновесного состава насыщающей среды (газовой и конден-
сированных фаз), который меняется с течением времени и тем-
пературой процесса, а рост слоя при наличии в нем взаимной 
растворимости карбидов идет за счет диффузионного массопе-
реноса углерода через образовавшуюся карбидную фазу. Отме-
чено, что в изотермических условиях насыщения стали несколь-
кими карбидообразующими металлами выше 900 °С, фазовый 
состав покрытия не остается постоянным из-за непрерывного 
взаимного растворения карбидов хрома, ванадия и титана. 
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SHMATOV A.А. Forming of diffusion Cr-Ti-V carbide coating on steel 

For three-component Cr-Ti-V system, optimization of the powder mixtures was performed with respect to the abrasive wear resistance and 

microhardness of the diffusion carbide coatings, producing by high-temperature (1100°C) thermochemical heat treatment for high carbon steel У8 (0,8 
wt.%С). Treatment with optimal compositions of the powder media permit increasing the abrasive wear resistance of steel by the factor of 23–70 as 
compared with untreated steel. The optimal Cr-Ti-V carbide coating has heterogeneous microstructure containing complex alloyed carbides. New model 
for forming diffusion Cr-Ti-V carbide coating on steel is proposed on based of thermodynamics and kinetics. 
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МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ПРИВОДА 
ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ ТОКАРНОГО СТАНКА CН-501 ПО ВИБРОАКУСТИЧЕСКИМ 

ПАРАМЕТРАМ 
 

Введение. В силу высокой чувствительности вибраций и акусти-
ческого шума механических систем к малейшим измененим условий 
их работы в настоящее время при производстве, эксплуатации и 
ремонте машин и механизмов все чаще применяются методы без-
разбороного контроля и диагностики, основанные на использовании 
виброакустического сигнала. К настоящему времени получены весь-
ма значительные результаты исследований взаимосвязи различных 
видов отклонения элементов механических систем от нормы с от-
кликом в виброакустических сигналах, сформулирован ряд диагно-

стических признаков различных видов дефектов, созданы и постоян-
но развиваются средства проведения виброакустического монито-
ринга [1, 2, 3, 4]. Вместе с тем нельзя не признать, что в данной 
области исследований имеется и ряд пробелов, ограничивающих 
широкое применение виброакустических методов на практике: 
• сложность применения известных диагностических признаков 

при контроле объектов, содержащих большое количество источ-
ников виброакустической активности. В результате возникает 
серьезная проблема, связанная с выделением из анализируемо-
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